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1 Marquage   
et norMalisation

Borgarting Hall of Justice, Oslo, Norvège - Architecte: Dark Arkitekter AS et Solheim+Jacobsen -  
Stopray Safir 61/32
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n1.1 le Marquage   

Voir le site GEPVP www.gepvp.org pour toute information complé-
mentaire sur le marquage  .

1.1.1 qu’est-ce que le marquage   ?
Les produits de construction marqués  portant le logo  
indiquent qu’ils ont satisfait aux exigences de six critères de 
performances principaux:
> Résistance et stabilité mécaniques
> Sécurité incendie
> Hygiène, santé et environnement
> Sécurité d’utilisation
> Protection contre le bruit
> Économie d’énergie et conservation de la chaleur.

ces critères sont évalués conformément aux normes euro-
péennes (normes eN). Les autres caractéristiques des produits, 
telles que l’aspect et la couleur, ne sont pas prises en compte 
par le marquage  .

1.1.2 objectif du marquage  
Le marquage  ne se limite pas à un simple marquage.  
Il contribue également à la mise en place du marché unique 
européen. Les produits de construction circulent librement au 
sein de l’Ue, sans qu’aucune restriction ne puisse être imposée 
par les états pris individuellement. Leur seule évaluation obli-
gatoire est la procédure de marquage  basée sur les normes 
européennes (eN). aucun pays n’est autorisé à imposer des 
exigences supplémentaires couvrant les mêmes aspects que le 
marquage , soit de facto, soit au moyen de l’adoption d’une 
législation nationale.

Le marquage  constitue le seul moyen permettant de rendre 
un produit concerné par une norme eN commercialisable sur 
le marché européen. L’application des normes eN permet de 
s’assurer que tous les produits sont évalués selon la même pro-
cédure dans chaque pays de l’Ue. Les normes eN prévalent sur 
les normes nationales.
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Le marquage  constitue la preuve que les produits sont 
conformes aux normes eN et qu’ils sont commercialisables 
sur le marché européen, mais il n’impose le produit sur aucun 
marché national. chaque pays est libre d’adopter une régle-
mentation spécifique relative à l’utilisation du produit.

1.1.3 quand le marquage  entre-t-il 
en Vigueur ?
La date à laquelle les fabricants de verre peuvent commencer à 
apposer le marquage   sur leurs produits est indiquée par la 
norme relative au produit. avant cette date, il est illégal d’ap-
poser le marquage   sur ces produits.

Pour les produits de base (p.  ex., le verre flotté, le verre 
imprimé, ...), le verre trempé et le verre à couches, la date d’en-
trée en vigueur a été fixée au 1er septembre 2006. Pour le verre 
feuilleté, le vitrage isolant et le verre trempé thermiquement 
traité Heat Soak, la date a été fixée au 1er mars 2007.

Il y a toutefois, au-delà de ces dates, une période d’un an 
pendant laquelle l’ancien système et le système du marquage  

 cohabiteront. Durant cette période, les fabricants peuvent 
choisir d’utiliser le marquage  ou attendre. au terme de 
cette période de transition d’un an, le marquage  deviendra 
obligatoire.

Le tableau suivant indique les normes, les produits correspon-
dants et les dates de démarrage du marquage .
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Normes Produits AGC concernés Dates

EN 572-9 –  
Produits de base: verres 
de silicate sodo-calcique

verres float Planibel et verres 
float colorés Planibel
verre armé Imagin   
verre imprimé Imagin
glace armée polie

Début du marquage  
obligatoire:  
1er septembre 2006

EN 1096-4 –  
Verre à couches

Planibel Top N+ 
Planibel Top N+T

Planibel energy N 
Planibel energy NT

Stopsol classic, Supersilver et 
Silverlight
Sunergy 
Stopray 
Blackpearl

EN 12150-2 –  
Verre de silicate sodo- 
calcique de sécurité 
trempé thermiquement

Tous les produits trempés 
thermiquement

EN 1863-2 –  
Verre de silicate 
sodo-calcique renforcé 
thermiquement

Tous les produits durcis 
thermiquement

EN 12337-2 –  
Verre de silicate 
sodo-calcique renforcé 
chimiquement

Tous les produits trempés 
chimiquement

EN 14449 –  
Verre feuilleté et verre de 
sécurité feuilleté

Stratobel
Stratobel eva
Stratophone
Pyrobel et Pyrobelite

Début du marquage  
obligatoire:  
1er mars 2007

EN 1279-5 –  
Vitrages isolants Thermobel

EN 14179-2 –  
Verre de silicate sodo- 
calcique de sécurité 
trempé thermiquement 
et Heat Soak testé

Tous les produits trempés 
thermiquement et traités Heat 
Soak, Pyropane
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1.2 agC et le  
Marquage 

1.2.1 quelles sont les informations  
requises par le marquage  ?
chaque produit remplissant les conditions pour bénéficier du 
marquage   doit porter le logo  . certaines informations 
complémentaires doivent également être communiquées au 
client:

▼  informations générales
>  le nom et l’adresse du fabricant
>  la référence de la norme européenne applicable
>  le nom commercial du produit
>  la description du produit
>  le numéro d’identification de l’organisme certificateur notifié 

(le cas échéant)
>  le numéro de certificat (le cas échéant)
>  les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du mar-

quage   au produit.

▼  informations techniques
13 caractéristiques techniques des produits (résistance au feu, 
résistance aux impacts, propriétés thermiques, etc.) doivent 
être déclarées (cfr. exemple ci-après).

 

AGC Flat Glass Europe 
chaussée de la Hulpe, 166 

1170 Brussels-Belgium 
07

Numéro de certificat: N/a
Organisme de certification: N/a

eN 572-9
verre float de silicate sodi-calcique de base destiné à être utilisé dans des bâtiments  

et des ouvrages de construction.

Planibel clair 4 mm

1. Résistance au feu (eN 13501-2) NPD

2. Résistance au feu (eN 13501-1) a1

3. Performances de comportement vis-à-vis d’un feu extérieur NPD

4. Résistance aux balles (eN 1063) NPD

5. Résistance aux explosions (eN 13541) NPD

6. Résistance aux effractions (eN 356) NPD

7. Résistance à l’impact d’un pendule (eN 12600) NPD

8. Résistances aux variations brutales de température et aux températures 
différentielles 

NPD

9. Résistances aux charges dues au vent et à la neige, aux charges 
permanentes et imposées

NPD

10. Isolation au bruit aérien direct (eN 12758) – Rw (c;ctr): d B 30 (-2;-4)

11. Propriétés thermiques (eN 673) – coefficient Ug: W / (m².K) 5.8 

12. Transmission lumineuse / Réflexion lumineuse (eN 410) 90/8

13. Transmission du rayonnement solaire / Réflexion du rayonnement solaire 
(eN 410)

84/8

NPD = Performance non déclarée.

afin de se mettre en conformité avec les exigences du mar-
quage  , agc a décidé d’indiquer les informations générales 
sur les étiquettes de ses produits.
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1.2.2 www.yourglass.be 
Le marquage  , disponible sur www.yourglass.be est proposé 
sous deux formats.

▼ le fichier pdf
S’agissant des produits auxquels le marquage   s’applique 
déjà, la partie gauche de l’écran contient un bouton nommé 
«Marquage   » avec lequel il est possible de télécharger un 
fichier PDF contenant les tableaux applicables à tous les pro-
duits.

▼ outils dynamiques – recherche de produit
Deux outils sont disponibles dans la Toolbox: advenced Pro-
duct Finder et glass configurator. Ils permettent d’effectuer 
une recherche en indiquant une marque, un produit, une struc-
ture ou un aspect spécifique ou en saisissant les valeurs techni-
ques appropriées.

Il est ainsi possible d’imprimer une fiche de données de mar-
quage  pour un produit spécifique en cliquant sur «Marquage 

 ».
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européennes dans le 
doMaine du verre
1.3.1 introduction
Les tableaux ci-dessous reprennent les normes publiées par 
le ceN Tc 129 «verre dans la construction». Les normes offi-
ciellement publiées sont indiquées eN; les projets de normes 
en cours d’élaboration sont indiqués pr eN. ces normes sont 
publiées dans les différents pays de l’Union européenne (NBN 
eN en Belgique, NF eN en France, …) et sont disponibles 
auprès des organismes de normalisations nationaux (NBN en 
Belgique, aFNOR en France, NeN aux Pays-Bas, …).

Plusieurs tableaux reprennent les normes selon la classification 
suivante:
> Normes harmonisées pour le marquage
> Normes concernant les produits verriers de base
> Normes concernant les produits verriers transformés
>  Normes concernant les méthodes d’essais et de calculs.

1.3.2 normes harmonisées,  
pour le marquage   du tc 129

EN 572-9: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
evaluation de la conformité

pr EN 1036-2 Miroirs en glace argentée pour l’intérieur –  
evaluation de la conformité

pr EN 1051-2 Briques en verre et pavés en verre –  
evaluation de la conformité

EN 1096-4: 2005 verre à couche –  
evaluation de la conformité

EN 1748-1-2: 2005 Produits de base spéciaux – verres borosilicates –  
evaluation de la conformité

EN 1748-2-2: 2005 Produits de base spéciaux – vitrocéramiques –  
evaluation de la conformité

EN 1279-5: 2005 vitrage isolant préfabriqué scellé –  
evaluation de la conformité

EN 1863-2: 2004 verre de silicate sodo-calcique durci thermiquement –  
evaluation de la conformité

EN 12150-2: 2000 verre de silicate sodo-calcique de sécurité trempé thermiquement –  
evaluation de la conformité

EN 12337-2: 2005 verre de silicate sodo-calcique renforcé chimiquement –  
evaluation de la conformité
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(Suite du tableau)

EN 13024-2: 2005 verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement –  
evaluation de la conformité

EN 14178-2: 2005 verre dans la construction – verre de silicate alcalinoterreux de 
base – evaluation de la conformité

EN 14179-2: 2005 verre de silicate sodo calcique de sécurité trempé et heat soaké –  
Définition et description

EN 14321-2: 2005 verre de silicate alcalino-terreux de sécurité trempé thermique-
ment

EN 14449: 2005 verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
evaluation de la conformité

1.3.3 normes du tc 129 concernant  
les produits Verriers de base

Référence Titre

EN 572-1: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
Définitions, propriétés physiques et mécaniques générales 

EN 572-2: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
glace 

EN 572-3: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
verre armé poli 

EN 572-4: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
verre étiré 

EN 572-5: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
verre imprimé 

EN 572-6: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
verre imprimé armé 

EN 572-7: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
verre profilé armé ou non armé 

EN 572-8: 2004 Produits de base: verre de silicate sodo-calcique –  
Tailles livrées et taillées découpées finales

EN 1748-1-1: 2004 Produits de base spéciaux –  
verres borosilicates 

EN 1748-2-1: 2001 Produits de base spéciaux –  
vitrocéramiques 

EN 14178-1: 2005 verre de silicate alcalinoterreux de base –  
Partie 1: glace flottée 
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1.3.4 normes du tc 129 concernant  
les produits Verriers transformés

Référence Titre

EN 1036: 1999 Miroirs en glace argentée pour l’intérieur 

EN 1051–1: 2003 Briques en verre et pavés en verre –  
Définitions, exigences, méthode d’essai et contrôles

EN 1096–1: 1998 verre à couche – Définition et classification 

EN 1096–2: 2001 verre à couche – exigences et méthodes d’essais pour les 
couches de classes a, B et S 

EN 1096–3: 2001 verre à couche – exigences et méthodes d’essais pour les 
couches de classes c et D 

EN 1279–1: 2004 vitrage isolant préfabriqué scellé – généralités, tolérances 
dimensionnelles  et règles de description du système

EN 1279–2: 2003 vitrage isolant préfabriqué scellé – Méthode d’essai de longue 
durée et prescription sur la pénétration d’humidité

EN 1279–3: 2003
vitrage isolant préfabriqué scellé – Méthode d’essai à long 
terme, prescription pour le débit de fuite et pour les tolérances 
de concentration du gaz 

EN 1279–4: 2002 vitrage isolant préfabriqué scellé – Méthode d’essai des proprié-
tés physiques des produits de scellement

EN 1279–6: 2002 vitrage isolant préfabriqué scellé –  
contrôle de production en usine et essais périodiques

EN 1863–1: 2000 verre de silicate sodo–calcique durci thermiquement –  
Définition et description

pr EN 1863–1 A1 verre silicate sodo-calcique durci thermiquement –  
Définition et description

EN 12150–1: 2000 verre de silicate sodo–calcique de sécurité trempé thermique-
ment – Définition et description 

EN 12337–1: 2000 verre de silicate sodo–calcique renforcé chimiquement –  
Définition et description 

EN ISO 12543–1: 
1998

verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
Définitions et description des composants 

EN ISO 12543–2: 
1998

verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
verre feuilleté de sécurité 

EN ISO 12543–2/A1: 
2005 verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité

EN ISO 12543–3: 
1998

verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
verre feuilleté 

EN ISO 12543–4: 
1998

verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité –  
Méthode d’essai concernant la durabilité 
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(Suite du tableau)

EN ISO 12543–5: 
1998

verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – Dimensions et 
façonnage des bords 

EN ISO 12543–6: 
1998 verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité – aspect 

EN 13022–1: 2006
vitrage extérieur collé – Produits verriers pour les systèmes 
de vitrage extérieur collé – vitrages monolithiques et vitrages 
isolants supportés et non supportés

EN 13022–2: 2006 vitrage extérieur collé – Règle d’assemblage

EN 13024–1: 2002 verre borosilicate de sécurité trempé thermiquement – Définition 
et description

EN 14179–1: 2005 verre de silicate sodo calcique de sécurité trempé et heat soaké –  
Définition et description

EN 14321–1: 2005 verre de silicate alcalinoterreux de base de sécurité trempé 
thermiquement

1.3.5 normes du tc 129 concernant  
les méthodes d’essais et de calcul

Référence Titre 

EN 356:1999 vitrage de sécurité – Mise à essai et classification de la résistance 
à l’attaque manuelle

EN 357: 2005
eléments de construction vitrés résistant au feu incluant des 
produits verriers transparents ou translucides – classification de 
la résistance au feu 

EN 410: 1998 Détermination des caractéristiques lumineuses et solaires des 
vitrages

EN 673: 1997 Détermination du coefficient de transmission thermique U 
– Méthode de calcul

EN 673 A1: 2000 Détermination du coefficient de transmission thermique U 
– Méthode de calcul

EN 673 Az: 2003 Détermination du coefficient de transmission thermique U 
– Méthode de calcul

EN 674: 1997 Détermination du coefficient de transmission thermique U 
– Méthode de l’anneau de garde

EN 675: 1997 Détermination du coefficient de transmission thermique U 
– Méthode du fluxmètre

EN 1063: 1999 vitrage de sécurité: Mise à essai et classification de la résistance 
à l’attaque par balle

EN 1288–1: 2000 Détermination de la résistance du verre à la flexion – Principes 
fondamentaux des essais sur le verre 
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EN 1288–2: 2000
Détermination de la résistance du verre à la flexion – essais avec 
doubles anneaux concentriques sur éprouvettes planes, avec de 
grandes surfaces de sollicitation 

EN 1288–3: 2000 Détermination de la résistance du verre à la flexion – essais avec 
éprouvettes supportées en deux points (flexion quatre points)

EN 1288–4: 2000 Détermination de la résistance du verre à la flexion – essais sur 
verre profilé 

EN 1288–5: 2000
Détermination de la résistance du verre à la flexion – essais avec 
doubles anneaux concentriques sur éprouvettes planes, avec de 
petites surfaces de sollicitation 

EN 12600: 2003 essai au pendule – Méthode d’essai d’impact et classification 
du verre plat

EN 12603: 2003
Procédures de validité de l’ajustement et intervalles de confiance 
des données de résistance du verre au moyen de la loi de 
Weibull 

EN 12758: 2002 vitrages et isolation aux bruits aériens – Description des produits 
et détermination des propriétés 

EN 12898: 2001 Détermination de la résistance du verre à la flexion

pr EN 13474: conception des vitrages – calcul des épaisseurs de verre

EN 13541: 2000 Mise à essai et classification de la résistance à la pression 
d’explosion 

EN ISO 14438: 2002 Détermination de la valeur du bilan énergétique – Méthode de 
calcul

1.3.6 normes du tc 129 concernant  
la mise en ŒuVre

pr EN 12488 Règle de pose – exigences

pr EN ISO 14439 Règles de pose – calage des vitrages
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1.4 autres norMes et  
doCuMents européens

1.4.1 acoustique
> eN ISO 717-1: 1996 – acoustique – evaluation de l’isolement 

acoustique des immeubles et des éléments de construction
> eN ISO 140-3: 1995 – Mesurage de l’isolement acoustique 

des immeubles et des éléments de construction – Partie 
3: Mesurage en laboratoire de l’affaiblissement des bruits 
aériens par les éléments de construction.

1.4.2 thermique
> eN ISO 10077-1: 2000 – Performances thermiques des fenê-

tres, portes et fermetures – calcul du coefficient de transmis-
sion thermique – Partie 1: Méthode simplifiée 

> eN ISO 10077-2: 2003 – Performances thermiques des fenê-
tres, portes et fermetures – calcul du coefficient de trans-
mission thermique – Partie 2: Méthode numérique pour les 
profilés de menuiserie

> pr eN 13947 – Façades-rideaux – Performances thermiques 
– calcul du coefficient de transmission thermique – Méthode 
simplifiée, ou par essais

> eN ISO 13788: 2001 – Performances hygrothermiques des 
composants et parois de bâtiments – Température superfi-
cielle intérieure permettant d’éviter l’humidité superficielle 
critique et la condensation dans la masse – Méthodes de 
calcul (ISO 13788/2001).

1.4.3 solaire
> eN 13363-1: 2003 – Dispositifs de protection solaire com-

binés à des vitrages – calcul du facteur de transmission 
solaire et lumineuse – Partie 1: Méthode simplifiée

> eN 13363-2: 2003 – Dispositifs de protection solaire com-
binés à des vitrages – calcul du facteur de transmission 
solaire et lumineuse – Partie 2: Méthode de calcul détaillée.
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1.4.4 Vec
> eTag 002: 1999 – Systèmes de vitrages extérieurs collés 

(vec) – Partie 1: Systèmes calés et non calés
> eTag 002: 1999 – Systèmes de vitrages extérieurs collés 

(vec) – Partie 2: Support de laquage en aluminium thermo-
laqué

> eTag 002: 2002 – Systèmes de vitrages extérieurs collés 
(vec) – Partie 3: Utilisation de profilés à rupture de pont 
thermique.

1.4.5 Vea
> 1998 – Rapport technique Ueatc pour l’agrément des 

ouvrages réalisés en vitrages extérieurs attachés.

1.4.6 Verres à couches
> guide technique Ueatc: 2001 – verre à couche
> gePvP code of practice – gePvP member’s commitment to 

characterize Low-e insulating glazing in accordance with the 
new european standards

> gePvP code of practice for in-situ measurement and evalua-
tion of the color of coated glass used in façades.
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1.4.7 incendie
> eN 13501-1: 2002 – classement au feu des produits et élé-

ments de construction – Partie 1: classement à partir des 
données d’essais de réaction au feu

> eN 13501-2: 2003 – classement au feu des produits de 
construction et des éléments de bâtiment – Partie 2: clas-
sement à partir des données des essais de résistance au feu, 
services de ventilation exclus

> eN 1363-1: 1999 – essais de résistance au feu – Partie 1: 
exigences générales

> eN 1363-2: 1999 – essais de résistance au feu – Partie 2: 
Modes opératoires de substitution ou additionnels

> eN 1364-1: 1999 – essais de résistance au feu des éléments 
non porteurs – Partie 1: Murs

> eN 1364-2: 1999 – essais de résistance au feu des éléments 
non porteurs – Partie 2: Plafonds

> eN 1364-3: 2003 – essais de résistance au feu des éléments 
non–porteurs dans les bâtiments – Partie 3: Murs rideaux 
– configuration en grandeur réelle (assemblage complet)

> eN ISO 1716: 2002 – essais de réaction au feu des produits 
de construction – Détermination de la chaleur de combus-
tion (ISO 1716:2002) 

> eN ISO 1182: 2002 – essais de réaction au feu des produits 
de construction – essai d’incombustibilité (ISO 1182:2002)

> eN 13823: 2002 – essais de réaction au feu des produits 
de construction – Produits de construction à l’exclusion des 
revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique 
provoquée par un objet isolé en feu

> eN ISO 11925-2: 2002 – essais de réaction au feu – alluma-
bilité des produits de bâtiment soumis à l’incidence directe 
de la flamme – Partie 2: essai à l’aide d’une source à flamme 
unique (ISO 11925-2:2002).
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1.4.8 eurocodes
> eN 1990: 2002 – eurocodes structuraux – eurocodes: Bases 

de calcul des structures
> eN 1990/a1: 2006 – eurocode – Bases de calcul des struc-

tures 
> eN 1991-1-1: 2002 – eurocode 1 – actions sur les structures –  

Partie 1-1: actions générales – Poids volumiques, poids pro-
pres, charges d’exploitation bâtiments

> eN 1991-1-3: 2003 – eurocode 1 – actions sur les structures –  
Partie 1-3: actions générales – charges de neige

> eN 1991-1-4: 2005 – eurocode 1 – actions sur les structures –  
Partie 1-4: actions générales – actions du vent.

1.4.9 douches, ascenseurs, 
ameublement et serres
> eN 14428: 2005 – Parois de douches – Prescriptions fonc-

tionnelles et méthodes d’essai
> eN 81-1: 2000 – Règles de sécurité pour la construction et 

l’installation des ascenseurs – Partie 1: ascenseurs électri-
ques

> eN 14072: 2004 – verre en ameublement – Méthode d’essai
> eN 13031-1: 2002 – Serres – calcul et construction – Partie 1: 

Serres de production.
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1.4.10 menuiserie et facades-rideaux
Le Tc 33 du ceN est compétent dans le domaine des menui-
series et façade-rideaux. Une sélection de normes est reprise 
ci-dessous. De nombreuses autres normes existent.
> eN 14351-1: 2006 – Fenêtres et blocs portes pour piétons 

– Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1: 
Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans carac-
téristiques de résistance au feu, de dégagement de fumée 
et de feu extérieur, incluant les performances concernant les 
feux extérieurs des fenêtres de toit

> eN 13830: 2003 – Façades rideaux – Norme de produit
> eN 13049: 2003 – Fenêtres – choc de corps mou ou lourd –  

Méthode d’essai, prescriptions de sécurité et classification
> eN 14019: Façades–rideaux – Résistance aux chocs – Pres-

criptions de performances
> eNv 1627: 1999 – Fenêtres, portes, fermetures – Résistance 

à l’effraction – Prescriptions et classification 
> eNv 1628: 1999 – Fenêtres, portes, fermetures – Résistance 

à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermination de la 
résistance à la charge statique 

> eNv 1629: 1999 – Fenêtres, portes, fermetures – Résistance 
à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermination de la 
résistance à la charge dynamique 

> eNv 1630: 1999 – Fenêtres, portes, fermetures – Résistance 
à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermination de la 
résistance aux tentatives manuelles d’effraction 

> eN 13123-1: 2001 – Fenêtres, portes et fermetures – Résis-
tance à l’explosion – Prescriptions et classification – Partie 1: 
Tube à effet de souffle (shock tube)

> eN 13123-2: 2004 – Fenêtres portes fermetures – Résistance 
à l’explosion – exigences et classification – Partie 2: essai en 
plein air

> eN 13124-1: 2001 – Fenêtres, portes et fermetures – Résis-
tance à l’explosion – Méthode d’essai – Partie 1: Tube à effet 
de souffle (Shock Tube)

> eN 13124-2: 2004 – Fenêtres, portes et fermetures – Résis-
tance à l’explosion – Méthode d’essai – Partie 2: essai en 
plein air

> eN 1522: 1999 – Fenêtres, portes et fermetures – Résistance 
aux balles – exigence et classification

> eN 1523: 1988 – Fenêtres, portes et fermetures – Résistance 
aux balles – Méthode d’essai

> eN 1026: 2000 – Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air  
– Méthode d’essais

> eN 12207: 2000 – Fenêtres et portes – Perméabilité à l’air 
– classification

> eN 12211: 2000 – Fenêtres et portes – Résistance au vent  –  
Méthode d’essais

> eN 12210: 2000 –  Fenêtres et portes – Résistance au vent –  
classification

> eN 1027: 2000 – Fenêtres et portes – Perméabilité à l’eau  –  
Méthode d’essais

> eN 12208: 2000 – Fenêtres et portes – Perméabilité à l’eau –  
classification

> eN 12152: – Façade rideau – Perméabilité à l’air – classifica-
tion pour les parties fixes des façades–rideaux

> eN 12179: 2000 – Façade–rideau – Résistance au vent  – 
Métho de d’essais

> eN 13116: 2001 – Façade–rideau – Résistance au vent – Pres-
cription de performance

> eN 12155: 2000 – Façades rideaux – Détermination de 
l’étanchéité à l’eau – essai de laboratoire sous pression sta-
tique

> eN 12154: 2000 – Façades rideaux – Perméabilité à l’eau  –  
Performance et classification.
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2 Mise en Œuvre  
des vitrages

Mid City Place London, Londres, Royaume-Uni - Architecte: Kohn Pedersen Fox Associates -  
Stopray Safir

2.1 introduCtion
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ce chapitre donne les principes de base à respecter lors de la 
mise en œuvre des vitrages.

Des brochures plus détaillées sont disponibles sur le site 
www.yourglass.be concernant:
> la mise en œuvre des vitrages en feuillure
> les poses particulières (planchers, gardes-corps, hublots,…)
> le vec et le vgg
> le Structura (vea)
> les produits de décoration intérieure.

Dans tous les cas, les normes et exigences nationales éven-
tuelles doivent être respectées en plus de ces prescriptions.
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2.2 Mise en Œuvre des  
vitrages en feuillure

Pour la version détaillée des instructions de mise en œuvre, voir 
www.yourglass.be (bouton «Pose» dans «Gammes»).

2.2.1 introduction
La mise en œuvre des vitrages (simples, doubles, feuilletés, …) 
en feuillure doit se conformer à un certain nombre de règles 
afin d’assurer la durabilité de l’ouvrage et les performances du 
produit et de limiter ses altérations:
> le dimensionnement correct du vitrage
> la qualité du vitrage
> la qualité du châssis
> l’absence de contact verre – châssis via un calage et des jeux 

entre châssis et vitrage adéquats
> l’étanchéité entre châssis et vitrage et le drainage de la 

feuillure
> la compatibilité des matériaux
> la protection des joints des vitrages isolants contre les rayons 

Uv
> la limitation des contraintes thermiques et mécaniques au 

sein du vitrage
> l’entretien.

2.2.2 dimensionnement correct du 
Vitrage
L’épaisseur d’un vitrage doit être calculée: 
> en façade: en tenant compte des actions du vent sur un 

vitrage 
> en toiture: en tenant compte des actions du vent, de la neige 

et du poids propre au vitrage.

afin de permettre la réalisation de ces calculs, les documents 
d’adjudication doivent préciser la zone de terrain dans laquelle 
le bâtiment est situé (ville, campagne, côte, …), les dimensions 
du bâtiment, le nombre d’appuis du vitrage, les dimensions du 
vitrage et la position du vitrage dans la façade ou la toiture.
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2.2.3 qualité du Vitrage
Les vitrages à mettre en œuvre doivent être découpés de 
manière franche et sans éclats; les volumes présentant des 
amorces de rupture doivent être éliminés. Les tolérances sur 
les dimensions dans le plan du vitrage et les épaisseurs doivent 
être respectées.

Le vitrage ne peut subir aucune altération ultérieure.

2.2.4 qualité du châssis
Les châssis doivent être protégés contre la corrosion ou la 
pourriture. Ils doivent répondre aux exigences d’étanchéité à 
l’air et à l’eau et être munis d’un système efficace de drainage.

Les déformations des châssis doivent être limitées afin de ne 
pas dépasser les contraintes mécaniques admissibles dans le 
verre et dans le joint des vitrages isolants.

2.2.5 calage et jeux
Le vitrage ne peut jamais entrer en contact direct avec le châssis 
ou tout autre matériau dur. Le calage consiste à interposer des 
cales entre le vitrage et le châssis afin:
> d’éviter ces contacts
> d’assurer le positionnement correct du vitrage dans le châssis 

en hauteur, en largeur et éventuellement en épaisseur et de 
respecter les jeux minima entre vitrage et châssis

> de transmettre au châssis, par l’intermédiaire des cales, les 
efforts dus à la masse du vitrage ainsi qu’aux autres sollici-
tations qu’il supporte. Les cales doivent être dimensionnées 
de manière à ne pas dépasser les contraintes admissibles 
pour le verre, le châssis et/ou les cales lors de la transmission 
de ces efforts

> de limiter la déformation des vantaux lors de leur manipula-
tion.
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Les dimensions de la feuillure et des parcloses seront telles 
qu’elles permettent un calage correct. Il y a donc lieu de res-
pecter un jeu minimal entre vitrage et châssis, d’une part dans 
le plan du vitrage, entre le vitrage et le fond de feuillure et, 
d’autre part, perpendiculairement au plan du vitrage, entre le 
vitrage et la parclose ou la contre-feuillure.

Principe de pose d’un vitrage dans un châssis: exemple de pose avec mastic  
dans un châssis en bois

INT.EXT.

Canal de récupération 
des eaux

Conduit de drainage Cale

Fond de joint

Mastic

2.2.6 garnitures d’étanchéité – 
drainage de la feuillure
L’assemblage entre le châssis et le vitrage doit respecter les exi-
gences d’étanchéité à l’air et à l’eau. aucune stagnation d’eau 
ne doit avoir lieu dans le fond de feuillure, afin d’éviter l’at-
taque du scellement d’étanchéité du vitrage isolant ou la dété-
rioration de l’intercalaire d’un vitrage feuilleté par exemple.
L’étanchéité est assurée à l’aide de garnitures d’étanchéité 
telles que mastic, profilé d’étanchéité. ces garnitures permet-
tent également d’absorber les dilatations différentielles entre 
châssis et vitrage tout en conservant l’étanchéité. elles doivent 
conserver leurs propriétés dans le temps.
Le drainage permet d’obtenir une feuillure la plus sèche pos-
sible, même dans les cas défavorables, en évacuant l’eau qui 
pénétrerait accidentellement dans la feuillure (condensation, 
infiltration due à la défaillance éventuelle d’une garniture 
d’étanchéité,…) via des conduits ou des exutoires de drainage.
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2.2.7 compatibilité des matériaux
Suite à la pose du vitrage, les matériaux contigus ou proches 
doivent être compatibles, c-à-d qu’ils ne peuvent avoir, suite 
à des interactions chimiques ou physiques, une action l’un sur 
l’autre pouvant entraîner une dégradation des performances.

2.2.8 protection contre les rayons 
ultraViolets
certaines barrières d’étanchéité des vitrages isolants sont sus-
ceptibles d’être altérées par les rayons ultraviolets. Si c’est le 
cas, elles doivent être protégées du rayonnement solaire. Pour 
les vitrages pris en feuillure sur les 4 bords, cela ne pose pas 
de problème pour autant que les jeux aient été respectés. Pour 
les doubles vitrages pour lesquels un ou plusieurs bords sont 
apparents, il faut soit protéger la barrière d’étanchéité en pré-
voyant par exemple une cornière ou un revêtement collé, soit 
utiliser une barrière d’étanchéité résistant aux Uv.

2.2.9 limitation des contraintes  
thermiques dans le Vitrage
Les vitrages sont sensibles aux différences de température. Si 
à un moment donné, il existe un gradient de température de 
plus de 30° c entre deux zones contiguës d’un même vitrage, 
celui-ci risque de subir une casse thermique.

Dans les cas où de tels risques sont à craindre (vitrages en 
retrait du plan de la façade, ombres portées par des stores, …), 
une évaluation du risque de casse thermique doit être réalisée 
et il faut éventuellement utiliser des produits verriers durcis ou 
trempés.

Pour les vitrages en toiture, la charge thermique est sensible-
ment accrue.
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2.2.10 précautions et entretien
Dans certains cas, il est utile de prévoir des protections du 
vitrage pendant le chantier afin d’éviter tout endommagement. 
Les protections choisies ne peuvent provoquer la casse ther-
mique du vitrage.

en fonction du type de vitrage (e.a. les verres à couches orien-
tées vers l’extérieur d’un vitrage isolant), des précautions doi-
vent également être prises lors du nettoyage.

Les garnitures d’étanchéité endommagées doivent être rem-
placées.

Par ouvrages particuliers, on entend:
> les vitrages bombés
> les gardes-corps en verre
> les dalles de planchers et marches d’escaliers
> les hublots
> …

chacun de ces types d’ouvrages doit répondre à des règles 
de mise en œuvre précises et adaptées qui sont décrites  
dans une brochure détaillée disponible sur le site  
www.yourglass.be.

2.4 façades «tout  
verre»: veC – vgg – vea
Les ouvrages en vec (verre extérieur collé), vgg ou vea (verre 
extérieur attaché) permettent de réaliser des façades fortement 
vitrées. 

Il s’agit de trois types de mise en œuvre devant satisfaire des règles 
strictes qui sont décrites dans des brochures détaillées disponibles 
sur le site www.yourglass.be.

2.5 produits  
de déCoration
Une brochure détaillée concernant les spécificités de mise en 
œuvre des produits de décoration (Mirox, Lacobel, …) est éga-
lement disponible sur le site www.yourglass.be.
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2.3 poses partiCuliÈres
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3 diMensionne-
Ment des vitrages

AVAZ, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine - Architecte: Ahmed Kapidric -  
Silverlight PrivaBlue
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3.1 introduCtion
Les méthodes de dimensionnement des vitrages selon les 
normes belges sont détaillées dans deux documents du cSTc:
> Rapport 2 «calcul de l’épaisseur des vitrages de façades 

– Résistances à l’action du vent» pour les vitrages de façade
> NIT 176 « vitrages en toitures » pour les vitrages de toiture.

ces documents sont actuellement en cours de révision afin 
d’adapter les méthodes de calcul aux nouvelles normes euro-
péennes, e.a. les eurocodes.

Des documents du cSTc sont également en préparation 
concernant le dimensionnement des ouvrages particuliers tels 
que planchers, aquariums, etc.

Pour ces raisons, les «anciennes» méthodes de calculs ne sont 
pas détaillées ici. Pour rappel, ci-après les éléments importants 
à prendre en considération dans le calcul.

3.2 vitrages de façade
L’épaisseur des vitrages de façade dépend uniquement de la 
sollicitation que le vent exerce sur ce vitrage; cette sollicitation 
dépend:
> de la localisation du bâtiment (bord de mer, campagne, ville, …)
> de la position du vitrage par rapport au bâtiment (proche de 

l’angle du bâtiment ou pas) et des dimensions du bâtiment
> de la hauteur du vitrage par rapport au sol
> du nombre d’appuis du vitrage
> du cloisonnement intérieur éventuel du bâtiment et de sa 

perméabilité à l’air
> de la proximité éventuelle de bâtiments de grande hauteur
> de la proximité éventuelle de collines ou de versants de 

pente supérieure à 5%.

Un module de calcul de vitrages de façade, selon les méthodes 
belges, est disponible sur le site www.yourglass.be (voir  
Your glass Toolbox – calculations).
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Pour le calcul des vitrages inclinés, l’action de la neige et le 
poids propre du vitrage doivent être pris en compte en plus de 
l’action du vent.

Outre les éléments indiqués ci-avant pour les vitrages de 
façade, il est nécessaire de connaître:
> la pente de la toiture
> l’altitude du bâtiment.

Un module de calcul de vitrages en façade, selon les méthodes 
belges, est disponible sur le site www.yourglass.be (voir Your 
glass Toolbox – calculations).

3.4 autres  
appliCations
Pour les autres applications et ouvrages particuliers tels que le 
vea, les planchers et marches d’escaliers, les hublots de pis-
cine, …, veuillez contacter les services techniques de agc afin 
d’obtenir un calcul précis relatif au projet et à ses spécificités.

3.3 vitrages en  
toitures
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E4 régleMentation 
en Belgique

Bâtiment des Communautés Européennes, Bruxelles, Belgique -  
Architecte: Bureau d’architecture de Genval - Stopsol Classic Clair
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4.1 introduCtion

4.1.1 les anciens documents belges
Les majeures parties des prescriptions et réglementations 
concernant le verre étaient basées sur la norme NBN S 23-002 
(STS 38) de 1990.

vu l’évolution des techniques d’une part, et la publication de 
nombreuses normes européennes d’autre part, ce document 
n’était plus adapté et a dû être réactualisé.

Les documents suivants ne sont dès lors plus valables:
> STS 38: 1980
> STS 38 addendum 1: 1988
> NBN S-23-002: 1989
> NBN S 23-002/a1: 1992.

4.1.2 les normes européennes
Le ceN Tc 129 «verre dans la construction» a publié de nom-
breuses normes concernant le verre; il s’agit de quatre types 
de documents:
> des normes de descriptions des produits verriers (définitions, 

propriétés, tolérances, …)
> des méthodes d’essais
> des méthodes de calcul
> des normes harmonisées définissant les modalités du mar-

quage   des produits verriers.

Il est donc important de remarquer que les normes euro-
péennes ne donnent jamais de prescriptions quant au choix et 
à l’utilisation des produits verriers. ces points restent de com-
pétence nationale.
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exemples: 
> Le verre trempé thermiquement et le verre feuilleté sont res-

pectivement définis dans les normes eN 12150 et eN 12543
> Les normes européennes eN 12600, eN 356, eN 1063 et 

eN 13541 donnent une classification des verres de sécurité, 
respectivement concernant la résistance à l’impact, la résis-
tance à l’effraction, la résistance aux armes à feu et la résis-
tance aux explosions

> La prescription d’une certaine classe de verre en fonction 
d’une situation n’est pas traitée dans les normes euro-
péennes et reste de la responsabilité de chaque etat.

4.1.3 la nouVelle nbn s 23-002 (sts 38-2007)
ces différents points justifient la publication d’une nouvelle 
édition de la norme NBN S 23-002 (STS 38) afin d’en faire un 
document d’application des normes européennes.

cette nouvelle publication, tout comme l’ancienne, a un double 
statut de norme et de STS, même s’il ne s’agit que d’un seul et 
même document:
> NBN S 23-002 – vitrerie – 2007
> STS 38 – vitrerie – 2007.

Le double statut de NBN et STS se justifie car:
> la structure des STS permet de spécifier clairement les points 

à préciser dans le cahier des charges pour que les produits 
livrés correspondent aux exigences légales et à celles du 
client

> le statut de norme lui donne un poids supérieur vis-à-vis de 
la régulation du marché et de la compétition équitable.
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4.1.4 le contenu de la nouVelle  
nbn s 23-002 (2007)
La nouvelle NBN S 23-002 exprime les différentes exigences 
que l’on peut avoir vis-à-vis du verre selon les six exigences 
essentielles de la DPc (Directive des produits de construction), 
à savoir:
> la résistance mécanique et la stabilité
> la sécurité en cas d’incendie
> l’hygiène, la santé et l’environnement
> la sécurité d’utilisation
> la protection contre le bruit
> les économies d’énergie et l’isolation thermique.

Le nouveau document exprime des performances de 2 types:
> niveau légal: sécurité, thermique, acoustique, environne-

mental; il s’agit d’exigences obligatoires existant dans des 
arrêtés royaux, textes et réglements régionaux

> niveau volontaire: esthétique, confort, protection des biens. 
Il s’agit là de conseils ou d’indications.

Selon les cas, la NBN S 23-002 détaille les exigences (par 
exemple, pour la sécurité, ou renvoie aux documents ad hoc 
(par exemple, pour la résistance au feu ou les règlements ther-
miques).

Le tableau ci-contre résume les différentes aspects abordés 
dans la NBN S 23-002, le type d’exigence (légal ou volontaire), 
le document de référence ainsi que le mode d’évaluation.

4.1.5 performances concernant les 
ouVrages Vitrés
La NBN S 23-002 concerne les performances du verre et des 
vitrages. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires 
peuvent exister pour «l’ouvrage vitré», à savoir les fenêtres et 
les façades rideaux (STS 52), les garde-corps (norme en prépa-
ration), les façades vec (guide eOTa), les portes (STS 53), …
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Récapitulatif des exigences envisagées dans la nbn s 23-002.

Performances Type d’exigence Evaluation
sécurité en cas d’incendie
-  Réaction au feu
-  Résistance au feu Légale (aR)

classes en fonction du type 
de bâtiment
Marquage   obligatoire 
en Belgique

hygiène, santé  
et environnement Légale (aR)

Matières réglementées
Marquage   obligatoire 
en Belgique

sécurité d’utilisation
-  Résistance mécanique et 

stabilité
-  calcul

Normative sous forme  
de spécifications  
(NBN S 23-002)

Définition des actions et 
des combinaisons d’actions, 
définition des états-limites 

-  choix des produits et  
sécurité personnes

-  Protection / blessures et 
défenestration

-  Protection blessures contact 
et fragmentation

-  Prescription complémentaire  
pour vec

Normative sous forme de 
spécifications  
(NBN S 23-002)

classes en fonction du type 
de bâtiment 

-  choc thermique - Heat Soak
Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

-  Protection contre les collisions 
et visualisation du produit 
verrier

Normative sous forme de 
spécifications dans les lieux 
publics  
(NBN S 23-002)

Dispositions constructives

-  Résistance à l’effraction
Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

classes

-  Résistance aux armes à feu
Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

classes

-  Résistance à la pression 
d’explosion

Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

classes

protection contre le bruit 
(isolation vis-à-vis des bruits 
aériens)

Normative sous forme de 
spécifications  
(NBN S 01-400, en révision)

classes

economie d’énergie et 
isolation thermique
-  Isolation thermique 

Légale (Règlements thermi-
ques régionaux)

valeurs maximales à  
respecter  
Marquage   obligatoire 
en Belgique

-  evaluation du risque de 
condensation

Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

calcul détaillé ou choix du 
facteur de température

-  Facteur solaire et transmission 
lumineuse

Normative sous forme de 
recommandations  
(NBN S 23-002)

valeurs à spécifier ou 
simulation du bilan global 
du climat intérieur
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4.2.1 introduction
Les réglementations thermiques sont régionalisées en  Belgique.

Traditionnellement, les règlements comprenaient d’une part 
des exigences générales pour le bâtiment (niveau d’isolation 
K, besoins énergétiques Be) et, d’autre part, des exigences 
concernant l’isolation thermique de chaque type de paroi 
(valeur U).

en ce qui concerne les vitrages, les performances se rapportent 
à la fenêtre, c-à-d à l’ensemble châssis-vitrage.

au moment de la publication de ce document, la Wallonie 
et Bruxelles appliquent encore ces règlements, alors que la 
Flandre est déjà passée à un nouveau règlement basé sur les 
Directives européennes.

Outre ces réglementations, différentes procédures de sub-
sides à la rénovation existent en Belgique; certaines d’entre 
elles sont liées au respect de règles plus strictes que celles des 
règlements thermiques en matière d’isolation thermique.

4.2.2 domaine d’application

▼  bruxelles – règlement régional  d’urbanisme (1999)
> Les exigences du règlement s’appliquent aux immeubles à 

usage d’hébergement, à usage de bureaux et à usage sco-
laire et qui nécessitent un permis d’urbanisme (pour une 
construction neuve ou des travaux de rénovation)

> Les immeubles à usage d’hébergement sont définis comme 
des bâtiments destinés principalement au logement et 
occupés en permanence, tels qu’habitations, immeubles 
à appartements, hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, 
casernes, prisons, internats, etc.

> Les immeubles de bureaux sont des bâtiments dont les 
locaux, chauffés au moins à 15 °c, servent à l’exercice des 
activités professionnelles des entreprises, des services 
publics, des travailleurs indépendants, etc.

4.2. isolation tHerMique 
– «anCiennes»  
régleMentations
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> Les bâtiments scolaires, enfin, sont des immeubles dont 
les locaux, chauffés au moins à 15 °c, servent à des acti-
vités d’enseignement ou dans lesquels peuvent se dérouler 
d’autres activités sociales.

▼  wallonie – arrêtés relatifs à l’isolation et la  
ventilation (1996)

La réglementation s’applique aux immeubles de logement, aux 
immeubles de bureaux et aux bâtiments scolaires ainsi qu’aux 
bâtiments qui, à la suite d’une modification de leur utilisation, 
sont affectés à l’une ou l’autre de ces destinations. elle vise 
tous les actes et travaux de construction, de reconstruction et 
de transformation nécessitant l’obtention d’un permis.
> Par immeuble de logement, on entend un immeuble ou 

partie d’immeuble destiné à l’habitation ou à l’hébergement 
des personnes, à l’exception des installations mobiles

> est considéré comme immeuble de bureaux, un immeuble 
dont les locaux sont affectés aux travaux de gestion ou 
d’administration d’une entreprise, d’un service public, d’un 
indépendant,  à l’activité d’une profession libérale ou aux 
activités des entreprises de service

> Le bâtiment scolaire est destiné aux activités d’un établisse-
ment d’enseignement ou d’un centre psychomédico-social 
pour autant qu’il soit chauffé à une température d’au moins 
15°c.

en cas d’usage mixte, lorsque la partie de l’immeuble réservée 
au logement excède 30% de la totalité de la surface, les exi-
gences relatives aux immeubles destinés au logement sont 
applicables.

La réglementation ne s’applique pas lorsque le bâtiment 
concerné est inscrit sur la liste de sauvegarde ou est classé 
conformément au titre II du livre v du code wallon de l’aména-
gement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
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4.2.3 exigences d’isolation umax pour  
la fenêtre (châssis + Vitrage)

Construction neuve Rénovation

Logements Ecoles et 
bureaux Logements Ecoles et 

bureaux

Bruxelles 2,5 2,5 2,5 2,5

Wallonie 3,5 3,5 3,5 3,5

Le coefficient Ug (W/(m2.K)) des vitrages est calculé selon la 
NBN eN 673. Le coefficient Uw (W/(m2.K)) des fenêtres est cal-
culé selon la norme NBN B 62-002.

4.2.4 exigences pour le bâtiment
Construction neuve Rénovation

Logements Ecoles et 
bureaux Logements Ecoles et 

bureaux

Bruxelles K55 K65 55 + 10 at/s 60 + 10 at/s

Wallonie K55 ou Bemax K 65 K 65 K 70

Le niveau d’isolation global K d’un bâtiment est calculé selon 
la norme NBN B 62-301. La procédure de calcul pour le Bemax 
n’est pas décrite dans une norme belge mais a été entièrement 
reprise dans la législation en question (voir arrêté du gouverne-
ment wallon du 15 février 1996).

4.2.5 conclusions
vu les impositions des règlements thermiques des Régions, 
le vitrage isolant «classique» est obligatoire en Wallonie et 
le vitrage à isolation thermique renforcée est obligatoire à 
Bruxelles.

a terme, les impositions des Régions vont devenir plus sévères 
et le vitrage à isolation thermique renforcée deviendra obliga-
toire partout.

Il est important de noter que dans certains cas (par exemple 
baies vitrées de surfaces importantes), il faut utiliser des vitrages 
à isolation thermique renforcée pour pouvoir satisfaire au critère 
d’isolation globale (K) du bâtiment.
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4.2.6 calcul de la Valeur uw d’une 
fenêtre  selon en iso 10077-1 et  
nbn b 62-002/a2
La norme eN ISO 10077 permet de calculer la valeur Uw d’une 
fenêtre ou d’une façade rideau. La partie 1 est une méthode 
de calcul simplifiée; la partie 2 est une méthode numérique qui 
permet par exemple de calculer des fenêtres complexes, ou de 
déterminer la valeur Ψg d’un espaceur Warm edge.

Le calcul du coefficient de transmission thermique Uw d’une 
fenêtre selon la eN ISO 10077-1 se fait de la manière suivante: 

 
Uw = 

 ag.Ug+af.Uf+lg.Ψg

            ag+af

où 
> Uw = coefficient U de la fenêtre en W/(m².K)
> ag = Surface du vitrage en m²
> Ug = coefficient U du vitrage en W/(m².K)
> af  = Surface du châssis en m²
> Uf  = coefficient U du châssis en W/(m².K)
> lg    = Périmètre du vitrage en m
> Ψg   = coefficient de transmission linéaire en W/(m.K)

Le coefficient de transmission linéaire Ψg est donné au tableau 
ci-après pour des espaceurs métalliques (aluminium ou acier); 
pour des espaceurs Warm e, ce coefficient doit être calculé 
selon la eN ISO 10077-2.

valeurs du coefficient  pour Ψg des espaceurs métalliques

Type de fenêtre Double ou triple 
vitrage  

sans couche

Double ou triple 
vitrage avec couche 
à basse émissivité

W/(m.K)

Bois ou plastique 0,04 0,06

Métallique avec coupure thermique 0,06 0,08

Métallique sans coupure thermique 0 0,02
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La norme donne également, dans certains cas, des valeurs par 
défaut pour différents types de châssis.

La norme NBN B 62-002/a2 précise comment calculer la valeur 
Uw et donne:
> des formules simplifiées pour le calcul de la valeur Uw

> des valeurs plus précises à considérer pour les différents 
types d’espaceur (Ψg).

Dans le cas des fenêtres sans panneaux de remplissage et sans  
grilles de ventilations, les formules simplifiées deviennent: 

Uw = 0,7.Ug + 0,3.Uf + 3. Ψg si Ug ≤ Uf

Uw = 0,8.Ug + 0,2.Uf + 3. Ψg si Ug > Uf

Les valeurs de Ψg sont données ci-après:

valeurs de Ψg  selon nbn b 62-002/A2

Encadrement Ug = 5,7 
W/(m²K)

Ug > 2,0 W/(m².K) Ug ≤ 2,0 W/(m².K)

Espaceur Espaceur

Traditionnel Warm edge* Traditionnel Warm edge*

W/(m.K)

Métallique 
sans coupure 
thermique

0 0,02 0,01 0,05 0,04

Autres 0 0,06 0,05 0,08 0,07

* Des valeurs plus favorables peuvent être utilisées si on dispose d’un rapport d’essai.

Le tableau ci-après donne les valeurs Uw,T de fenêtres calcu-
lées d’après la formule simplifiée de la NBN B 62-002 pour des 
espaceurs traditionnels. Les combinaisons de vitrages et de 
châssis qui ne sont pas permises d’après les règlements thermi-
ques de la Région wallonne et de la Région bruxelloise y sont 
indiqués.

valeurs Uw d’après les formules simplifiées du nbn b 62-002, pour des  
espaceurs traditionnels

Ug

      Uf       

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

6,0 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,15 6,30

5,9 4,92 5,02 5,12 5,22 5,32 5,42 5,52 5,62 5,72 5,82 5,93 6,08 6,23

5,8 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,34 5,44 5,54 5,64 5,74 5,86 6,01 6,16

3,0 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 3,33 3,48 3,63 3,78 3,93 3,96 4,11 4,26

2,8 2,62 2,72 2,82 2,92 3,04 3,19 3,34 3,49 3,64 3,79 3,82 3,97 4,12

2,6 2,46 2,56 2,66 2,76 2,90 3,05 3,20 3,35 3,50 3,65 3,68 3,83 3,98

2,4 2,30 2,40 2,50 2,61 2,76 2,91 3,06 3,21 3,36 3,51 3,54 3,69 3,84

2,2 2,14 2,24 2,34 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07 3,22 3,37 3,40 3,55 3,70

2,1 2,06 2,16 2,26 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,33 3,48 3,63

2,0 2,13 2,23 2,33 2,48 2,63 2,78 2,93 3,08 3,23 3,38 3,35 3,50 3,65

1,9 2,05 2,15 2,26 2,41 2,56 2,71 2,86 3,01 3,16 3,31 3,28 3,43 3,58

1,8 1,97 2,07 2,19 2,34 2,49 2,64 2,79 2,94 3,09 3,24 3,21 3,36 3,51

1,7 1,89 1,99 2,12 2,27 2,42 2,57 2,72 2,87 3,02 3,17 3,14 3,29 3,44

1,6 1,81 1,91 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,07 3,22 3,37

1,5 1,73 1,83 1,98 2,13 2,28 2,43 2,58 2,73 2,88 3,03 3,00 3,15 3,30

1,4 1,65 1,76 1,91 2,06 2,21 2,36 2,51 2,66 2,81 2,96 2,93 3,08 3,23

1,3 1,57 1,69 1,84 1,99 2,14 2,29 2,44 2,59 2,74 2,89 2,86 3,01 3,16

1,2 1,49 1,62 1,77 1,92 2,07 2,22 2,37 2,52 2,67 2,82 2,79 2,94 3,09

1,1 1,41 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,72 2,87 3,02

1,0 1,33 1,48 1,63 1,78 1,93 2,08 2,23 2,38 2,53 2,68 2,65 2,80 2,95

0,9 1,26 1,41 1,56 1,71 1,86 2,01 2,16 2,31 2,46 2,61 2,58 2,73 2,88

0,8 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,51 2,66 2,81

0,7 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47 2,44 2,59 2,74

0,6 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,37 2,52 2,67

0,5 0,98 1,13 1,28 1,43 1,58 1,73 1,88 2,03 2,18 2,33 2,30 2,45 2,60

 Interdit à Bruxelles et en Wallonie 
 Interdit à Bruxelles.

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E



www.yourglass.be
438

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

439

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s 

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E4.3 isolation  
tHerMique – nouvelles 
régleMentations
4.3.1 contexte général de la  
directiVe européenne

▼  introduction
La communauté européenne a publié en 2002 une directive 
concernant les performances énergétiques des bâtiments 
(Directive 2002/91/ce du 16/12/2002).

cette directive s’inscrit dans le cadre des initiatives de la 
communauté relatives au changement climatique (obligations 
relevant du protocole de Kyoto). Une réduction de la consom-
mation de l’énergie à travers l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique constitue une des solutions possibles à ce problème.

▼  champ d’application 
La directive concerne le secteur résidentiel et le secteur ter-
tiaire (bureaux, bâtiments publics, etc.). Néanmoins, certains 
bâtiments sont exclus du champ d’application des dispositions 
relatives à la certification, par exemple les bâtiments histo-
riques, les sites industriels, etc. elle vise tous les aspects de 
l’efficacité énergétique des bâtiments en vue d’établir une 
approche réellement intégrée.

La directive ne prévoit pas de mesures relatives aux équipe-
ments non fixes tels que les appareils ménagers.

▼  éléments principaux du cadre général 
La proposition du cadre général repose principalement sur les 
quatre éléments suivants:
> une méthodologie de calcul de la performance énergétique 

intégrée des bâtiments. cependant, seuls les éléments 
devant entrer en compte dans le calcul sont mentionnés. 
chaque état membre doit développer une méthode

> des exigences minimales à respecter concernant les per-
formances énergétiques, tant des bâtiments neufs que des 
bâtiments existants lorsqu’ils font l’objet de travaux de réno-
vations importants

> un système de certification pour les bâtiments neufs et exis-
tants et, dans les bâtiments publics, l’affichage de certifi-
cats et d’autres informations pertinentes. Les certifications 
devraient dater de moins de cinq ans

> un contrôle régulier des chaudières et des systèmes centraux 
de climatisation dans les bâtiments ainsi que l’évaluation 
d’une installation de chauffage lorsqu’elle comporte des 
chaudières de plus de 15 ans.

La méthodologie commune de calcul devrait intégrer tous les 
éléments déterminant l’efficacité énergétique (tels que les ins-
tallations de chauffage et de refroidissement, les installations 
d’éclairage, l’emplacement et l’orientation du bâtiment, la 
récupération de la chaleur, etc.) et plus seulement la qualité de 
l’isolation du bâtiment. 

Les normes minimales pour les bâtiments sont calculées sur 
base de la méthodologie décrite ci-dessus. Les États membres 
sont tenus de fixer les exigences minimales.

Les certificats des bâtiments doivent être fournis lors de la 
construction, de la vente ou de la location d’un bâtiment. La 
proposition vise particulièrement la location dans le but d’as-
surer que le propriétaire, qui d’habitude ne paie pas les frais 
relatifs à la consommation énergétique, prenne les mesures 
nécessaires.

▼  mise en œuvre
Les États membres sont responsables de l’élaboration des 
méthodes de calcul et des exigences minimales. Ils sont aussi 
tenus d’assurer que la certification et le contrôle des bâtiments 
soient réalisés par du personnel qualifié et indépendant.

La date limite de la mise en œuvre de cette directive au niveau 
national était le 04/04/2006.

Plus d’infos sur la directive:   
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/127042.htm.



www.yourglass.be
440

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

441

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s 

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

4.3.2 la nouVelle réglementation  
epr en flandre

▼  le décret flamand sur la performance énergétique
afin de se mettre en conformité avec la Directive européenne 
dont il est question ci-dessus, la communauté Flamande a 
développé une nouvelle réglementation énergétique. celle-ci 
a été approuvée dans son principe par le gouvernement en 
2004 et est d’application depuis le 01/01/2006.

Plus d’infos: www.energiesparen.be.

▼  les nouvelles exigences en  flandre
Le règlement comprend 3 volets auxquels doivent satisfaire les 
bâtiments:
> isolation thermique:

 ·  valeurs Umax à respecter pour les parois (comme ancienne-
ment, mais avec des valeurs plus sévères)

 ·  niveau K d’isolation globale du bâtiment à respecter (comme 
anciennement, mais avec des valeurs plus sévères).

> prestations énergétiques du bâtiment: la consommation 
annuelle est limitée à une valeur de référence (nouveau)

> ventilation: exigences minimales de ventilation (nouveau).

Les exigences concernant l’isolation sont résumées dans les 
tableaux ci-après pour les différents types de bâtiments.

isolation globale - Aperçu des exigences pour les nouvelles constructions (1)

Exigences Bâtiments 
résidentiels

Immeubles 
de bureaux 

et bâtiments 
scolaires

Bâtiments 
ayant une autre 

affectation 
spécifique (2)(3)

Bâtiments 
industriels (4)

Isolation 
thermique

Max. K45 et 
Umax ou Rmin

Max. K45 et 
Umax ou Rmin

Max. K45 et 
Umax ou Rmin

Max. K55 et 
Umax ou Rmin

Performance 
énergétique

Max. e100 pour 
chaque unité 
d’habitation

Max. e100 – –

Climat  
intérieur

Dispositif de 
ventilation 
(résidentiel) 
et limitation 
du risque de 
surchauffe

Dispositif  
de ventilation 

(non résidentiel)

Dispositif  
de ventilation  

(non résidentiel)

Dispositif  
de ventilation 

(non résidentiel)

(1)  Également d’application pour la reconstruction après démolition complète d’un bâtiment, 
la transformation lourde d’un bâtiment de plus de 3000 m3 et l’extension ou la reconstruc-
tion partielle d’un bâtiment si le volume protégé concerné est supérieur à 800 m3 ou s’il 
s’agit d’ajouter une ou plusieurs unités d’habitation.

(2)  Les hôpitaux, les hôtels et restaurants, les installations sportives, les bâtiments abritant des 
services de commerces de gros et de détail, …. sont repris dans cette catégorie.

(3)  Également applicable aux nouveaux immeubles de bureaux ayant un volume protégé 
inférieur à 800 m3 qui font partie d’un bâtiment ayant une autre affectation spécifique et 
qui représentent tout au plus 40% du volume protégé formé par les parties bureaux et 
autres affectations spécifiques du bâtiment.

(4)  Également applicable aux nouveaux immeubles de bureaux ayant un volume protégé 
inférieur à 800 m3 qui font partie d’un bâtiment industriel et qui représentent tout au plus 
40% du volume protégé formé par les parties bureaux et industrie du bâtiment.

isolation des parois - valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à 
réaliser (extrait de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005)

Elément de construction
Umax

(W/m²K)
Rmin

(m²K/W)

1.   Parois délimitant le volume protégé, à 
l’exception des parois formant la séparation 
avec un volume protégé adjacent:

1.1.   Parois transparentes/translucides, à l’exception 
des portes et portes de garage, des murs-
rideaux et des briques en verre

      Uw,max = 2,5 (1)  
et  Ug,max = 1,6 (2)

1.2.  Parois opaques, à l’exception des portes et 
portes de garage et des murs-rideaux

1.2.1. Toitures et plafonds Umax = 0,4

1.2.2.  Murs non en contact avec le sol, à l’exception 
des parois verticales et en pente en contact 
avec un vide sanitaire ou avec une cave en 
dehors du volume protégé

Umax = 0,6

1.2.3.  Murs en contact avec le sol Rmin = 1,0 (3)
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1.2.4.  Parois verticales et en pente en contact avec 
un vide sanitaire ou avec une cave en dehors 
du volume protégé

Rmin = 1,0 (3)

1.2.5.  Planchers en contact avec l’environnement 
extérieur Umax = 0,6

1.2.6.  autres planchers (planchers sur terre-plein, 
au-dessus d’un vide sanitaire ou au-dessus 
d’une cave en dehors du volume protégé, 
planchers de cave enterrés)

Umax = 0,4(4) Rmin =1,0 (3)

1.3. Portes et portes de garage (cadre inclus) UD,max = 2,9 (5)

1.4. Murs-rideaux (suivant la pr eN 13947)
   UcW,max = 2,9

et Ug,max = 1,6 (2)

1.5. Briques de verre Umax = 3,5

2.  Parois entre deux  volumes protégés (6) 
situés sur des parcelles adjacentes (7) Umax = 1,0

3.  Les parois opaques suivantes à l’intérieur 
du volume protégé ou adjacent à un 
volume protégé sur la même parcelle (8) à 
l’exception des portes et portes de garage: 

3.1.  entre unités d’habitation distinctes
3.2.  entre unités d’habitation et espaces communs 

(cage d’escalier, hall d’entrée, couloirs, …)
3.3.  entre unités d’habitation et espaces à affecta-

tion non résidentielle
3.4.  entre espaces à affectation industrielle et 

espaces à affectation non industrielle 

Umax = 1,0

(1)  Pour l’évaluation de Uw,max il importe de tenir compte de la valeur moyenne pondérée 
par les surfaces de toutes les parois transparentes/translucides auxquelles s’applique 
l’exigence.

(2)  Ug est la valeur U centrale du vitrage pour la position d’encastrement donnée. Chaque vitre 
en soi doit satisfaire à la valeur centrale Ug,max.

(3)  Valeur R totale, calculée depuis la surface intérieure jusqu’à la surface de contact avec le 
terre-plein, le vide sanitaire ou la cave non chauffée.

(4)  Valeur U, calculée selon la norme EN ISO 13370. Pour les planchers (de cave) enterrés, 
on applique Umax (ou Rmin) uniquement pour la valeur U du plancher (Ub.f calculé selon la 
norme EN ISO 13370).

(5)  Ces exigences ne seront d’application qu’à partir du 1er janvier 2007.
(6)  Dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005, tous les locaux des 

bâtiments situés sur une parcelle adjacente sont chauffés par définition.
(7)  A l’exception de la partie d’une paroi commune déjà existante contre laquelle est construit 

un nouveau bâtiment, si la plus petite distance jusqu’à la limite opposée de la parcelle est 
inférieure à 6 mètres au droit de la paroi considérée.

(8)  Dans le calcul de la valeur U des planchers intermédiaires, le flux de chaleur est supposé 
aller du bas vers le haut.

en résumé, concernant les vitrages:
>  Pour les fenêtres et les portes vitrées: Ug ≤ 1,6 W/(m².K) pour 

le verre et Uw ≤ 2,5 W/(m².K) pour la fenêtre
>  Pour les façades-légères: Ug ≤ 1,6 W/(m².K) pour le vitrage 

et Uw ≤ 2,9 W/(m².K) pour chaque module de façade légère 
(profilé + vitrage + allège).

ceci signifie que seuls les vitrages Stopray, Top N+, Top N+T ou 
Planibel g (avec argon pour ce dernier) sont encore envisagea-
bles. Les couches Stopsol et Sunergy doivent être combinées 
à un Top N+.

Le tableau ci-après donne les valeurs Uw de fenêtres calculées 
d’après la formule simplifiée de la NBN B 62-002 pour des 
espaceurs traditionnels. Les combinaisons de vitrages et de 
châssis qui ne sont pas permises d’après les règlements ther-
miques des Régions wallonne, flamande et bruxelloise y sont 
indiquées.
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valeurs Uw pour des fenêtres  d’après les formules simplifiées, pour des  
espaceurs traditionnels

Ug

      Uf       

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

6,0 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,15 6,30

5,9 4,92 5,02 5,12 5,22 5,32 5,42 5,52 5,62 5,72 5,82 5,93 6,08 6,23

5,8 4,84 4,94 5,04 5,14 5,24 5,34 5,44 5,54 5,64 5,74 5,86 6,01 6,16

3,0 2,78 2,88 2,98 3,08 3,18 3,33 3,48 3,63 3,78 3,93 3,96 4,11 4,26

2,8 2,62 2,72 2,82 2,92 3,04 3,19 3,34 3,49 3,64 3,79 3,82 3,97 4,12

2,6 2,46 2,56 2,66 2,76 2,90 3,05 3,20 3,35 3,50 3,65 3,68 3,83 3,98

2,4 2,30 2,40 2,50 2,61 2,76 2,91 3,06 3,21 3,36 3,51 3,54 3,69 3,84

2,2 2,14 2,24 2,34 2,47 2,62 2,77 2,92 3,07 3,22 3,37 3,40 3,55 3,70

2,1 2,06 2,16 2,26 2,40 2,55 2,70 2,85 3,00 3,15 3,30 3,33 3,48 3,63

2,0 2,13 2,23 2,33 2,48 2,63 2,78 2,93 3,08 3,23 3,38 3,35 3,50 3,65

1,9 2,05 2,15 2,26 2,41 2,56 2,71 2,86 3,01 3,16 3,31 3,28 3,43 3,58

1,8 1,97 2,07 2,19 2,34 2,49 2,64 2,79 2,94 3,09 3,24 3,21 3,36 3,51

1,7 1,89 1,99 2,12 2,27 2,42 2,57 2,72 2,87 3,02 3,17 3,14 3,29 3,44

1,6 1,81 1,91 2,05 2,20 2,35 2,50 2,65 2,80 2,95 3,10 3,07 3,22 3,37

1,5 1,73 1,83 1,98 2,13 2,28 2,43 2,58 2,73 2,88 3,03 3,00 3,15 3,30

1,4 1,65 1,76 1,91 2,06 2,21 2,36 2,51 2,66 2,81 2,96 2,93 3,08 3,23

1,3 1,57 1,69 1,84 1,99 2,14 2,29 2,44 2,59 2,74 2,89 2,86 3,01 3,16

1,2 1,49 1,62 1,77 1,92 2,07 2,22 2,37 2,52 2,67 2,82 2,79 2,94 3,09

1,1 1,41 1,55 1,70 1,85 2,00 2,15 2,30 2,45 2,60 2,75 2,72 2,87 3,02

1,0 1,33 1,48 1,63 1,78 1,93 2,08 2,23 2,38 2,53 2,68 2,65 2,80 2,95

0,9 1,26 1,41 1,56 1,71 1,86 2,01 2,16 2,31 2,46 2,61 2,58 2,73 2,88

0,8 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,09 2,24 2,39 2,54 2,51 2,66 2,81

0,7 1,12 1,27 1,42 1,57 1,72 1,87 2,02 2,17 2,32 2,47 2,44 2,59 2,74

0,6 1,05 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 1,95 2,10 2,25 2,40 2,37 2,52 2,67

0,5 0,98 1,13 1,28 1,43 1,58 1,73 1,88 2,03 2,18 2,33 2,30 2,45 2,60

 Interdit à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre
 Interdit à Bruxelles et en Flandre
 Interdit en Flandre.

▼  la méthode de calcul du niveau e
Il s’agit d’une nouvelle méthode de calcul qui tient compte 
des besoins énergétiques d’un bâtiment (chauffage, ventila-
tion, production d’eau chaude dans les bâtiments d’habitation, 
éclairage, …).

La consommation calculée est comparée à une consommation 
de référence définie pour un bâtiment du même volume via le 
niveau e:

 e = 100 . 
    consommation annuelle calculée     

                      consommation annuelle de référence

ce rapport doit être inférieur à 100.

▼  les sanctions prévues
La Flandre a prévu des contrôles stricts et des sanctions finan-
cières en cas de non respect de la réglementation.

Voir le site www.energiesparen.be.

▼  programme de calcul
Un software de calcul permettant de définir le bâtiment et de 
réaliser tous les calculs (K, e) est distribué gratuitement.

Voir le site www.energiesparen.be.

4.3.3. les nouVelles réglementations  
à bruxelles et en wallonie
Pour l’instant, les deux autres Régions élaborent une nou-
velle réglementation mais n’ont pas encore publié de projet; 
la méthode de calcul développée en Flandres devrait être  
reprise dans les autres Régions, avec éventuellement des exi-
gences différentes.
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Il n’existe aucune réglementation concernant d’éventuelles 
valeurs de facteur solaire ou de transmission lumineuse ni en 
ce qui concerne l’aspect des vitrages (couleur, réflexion lumi-
neuse).

Le cahier spécial des charges du prescripteur mentionne les 
caractéristiques spectrophotométriques et énergétiques atten-
dues des produits verriers.

Les principaux facteurs utilisés pour caractériser les vitrages 
sont:
> Transmission lumineuse – TL (τv): pourcentage du flux lumi-

neux (selon illuminant D65) transmis au travers du vitrage

> Réflexion lumineuse – RL (ρv): pourcentage du flux lumineux 
(selon illuminant D65) réfléchi par le vitrage 

> Facteur solaire – FS (g) ou Transmission energétique Totale: 
pourcentage du rayonnement solaire total transmis au tra-
vers du vitrage. c’est la somme de la Transmission energé-
tique Directe (TeD) et de la part de l’absorption energétique 
(ae) réémise vers l’intérieur du bâtiment.

D’autres facteurs sont parfois utilisés:

> Transmission energétique Directe – TeD (τe): pourcentage 
du rayonnement solaire transmis directement à travers le 
vitrage 

> Réflexion énergétique – Re (ρe): pourcentage du rayonne-
ment solaire réfléchi par le vitrage 

> absorption énergétique – ae (αe): pourcentage du rayonne-
ment solaire absorbé par le vitrage. L’énergie absorbée est 
ensuite réémise en partie vers l’extérieur, et en partie vers 
l’intérieur, en fonction des caractéristiques du verre, de la 
vitesse du vent et des températures intérieure et extérieure 

> Transmission des Ultraviolets (τUv): pourcentage du rayonne-
ment ultraviolet (entre 280 et 380 nm) transmis à travers le 
vitrage

4.4 ContrÔle solaire 
et luMineuX - aspeCt

> Indice de rendu des couleurs RD 65 (Ra): cet indice donne 
une évaluation quantitative de la différence de couleur entre 
8 échantillons de couleur-test éclairés directement par l’il-
luminant D65, et la lumière provenant du même illuminant, 
transmise par le vitrage

> Shading coefficient (Sc): Le Shading coefficient est obtenu 
en divisant le Facteur Solaire par 87, qui correspond au Fac-
teur Solaire d’un float clair de 3 mm: Sc = FS/87.

ces indices sont calculés conformément à la norme NBN eN 
410 (1998).
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4.5.1 introduction
Un bris par choc thermique se produit s’il existe entre deux 
zones d’un verre recuit une différence de température trop 
importante. Si un verre est soumis à une augmentation de 
température, celui-ci se dilate. ce phénomène ne présente pas 
d’inconvénient si l’augmentation de température est uniforme 
sur tout le vitrage et que celui-ci peut se dilater librement. Par 
contre, si une partie du vitrage reste froide, elle empêchera la 
partie chaude de se dilater et il en résultera des contraintes 
de traction qui sont susceptibles de dépasser la contrainte de 
rupture du verre.

Lorsqu’un risque de casse thermique existe, il y a lieu d’utiliser 
du verre trempé ou durci qui résistent respectivement à des 
différentiels de température de l’ordre de 200°c et 100°c alors 
que pour le verre recuit, des casses peuvent se produire à partir 
de différentiels de l’ordre de 30°c. 

4.5.2 calcul du risque de choc  
thermique
Un calcul du risque de choc thermique peut être réalisé.

Néanmoins, comme cela a été expliqué ci-dessus, de nom-
breuses données sont nécessaires à la réalisation de ce calcul, 
e.a.:
> localisation du bâtiment
> composition du vitrage
> inclinaison éventuelle du vitrage
> type de pose
> type de châssis
> présence de stores intérieurs, plafond devant le vitrage, 

radiateurs, …
> présence de stores extérieurs, d’ombre portée.

Afin de connaître l’ensemble des données à fournir, une fiche 
“Risque de choc thermique” (voir ci-après) est disponible et doit 
être complétée préalablement à tout calcul.

4.5 évaluation du  
risque de CHoC  
tHerMique
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4.6.1 généralités
Les performances acoustiques exigées sont déterminées dans 
une série de normes belges. La normalisation belge en matière 
de performance acoustique se trouve dans une phase transi-
toire d’adaptation à la nouvelle normalisation européenne. ce 
processus est inachevé.

Le 29 janvier 2008, la NBN S01-400-1 « critères acoustiques 
pour les bâtiments d’habitation » a été publiée. cependant, 
l’ancienne version (NBN S01-400:1977 en NBN S01-401:1987) 
contenait aussi des exigences pour d’autres types de bâtiments 
(hôpitaux, écoles, hôtels, bureaux) exprimées en valeurs uni-
ques typiquement belges (les catégories). La transformation 
des critères pour les bâtiments non résidentiels est attendue 
prochainement.

La nouvelle NBN S01-400-1 prévoit 2 qualités de confort 
acoustique, à savoir un « confort acoustique normal » et un 
« confort acoustique supérieur ». Toutes les exigences sont 
données pour le bâtiment parachevé.  en phase de dévelop-
pement d’un projet, il est nécessaire d’appliquer les principes 
et de mettre en œuvre les moyens d’exécution adéquats afin 
d’atteindre les performances exigées.

4.6.2 utilisation des indices rw (c; ctr)
L’isolation acoustique aux bruits aériens d’un élément s’ex-
prime au moyen d’un indicateur à valeur unique dont le calcul 
est donné par la norme NBN eN ISO 717-1.

L’indicateur à valeur unique, qui comprend en réalité trois 
termes, est défini de la manière suivante:

Rw (c; ctr)

où
> Rw  est l’indicateur à valeur unique appelé indice pondéré 

d’affaiblissement acoustique (dB)
> c  est le facteur d’adaptation pour bruit rose (spectre 1)
> ctr  est le facteur d’adaptation pour bruit de trafic (spectre 2).

Les deux termes d’adaptation ont été définis de manière à tenir 

4.6 isolation  
aCoustique
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compte du type de son dont il faut s’isoler: le spectre 1 (bruit 
rose) correspond à une prédominance de fréquences hautes 
et moyennes; le spectre 2 (bruit de trafic routier) correspond à 
une prédominance de fréquences basses et moyennes.

Pour classer des performances ou fixer des exigences, on addi-
tionne la valeur de l’indicateur unique et le facteur d’adapta-
tion approprié, lequel est choisi selon la source de bruit. Les 
valeurs à considérer pour caractériser l’isolation acoustique 
d’un vitrage sont donc, selon les cas, (Rw + c) ou (Rw + ctr). 

Le tableau suivant donne des indications quant au choix du 
terme d’adaptation en fonction de l’origine du bruit.

indice d’affaiblissement acoustique à considérer  en fonction du type de  bruit

Source de bruit Rw + C Rw + Ctr

Jeux d’enfants ✓ 

Activités domestique (conversation, musique, 
radio, télévision)

✓ 

Musique de discothèque ✓ 

Trafic routier rapide (> 80 km/h) ✓ 

Trafic routier lent ✓ 

Trafic ferroviaire de vitesse moyenne à rapide ✓ 

Trafic ferroviaire lent ✓ 

Trafic aérien (avions à réaction) proche ✓ 

Trafic aérien (avions à réaction) lointain ✓ 

Avions à hélices ✓ 

Entreprises produisant un bruit de moyennes et 
hautes fréquences

✓ 

Entreprises produisant un bruit de moyennes et 
basses fréquences

✓ 

4.6.3 choix et limites des performances
Les indices d’affaiblissement acoustiques mentionnés par les 
fabricants de vitrages sont représentatifs de la performance en 
laboratoire de vitrages de dimensions 1,23 m par 1,48 m testés 
conformément à la norme NBN eN ISO 140-3 dans un labora-
toire accrédité. 

Les performances d’isolement acoustique in situ peuvent dif-
férer de celles obtenues en laboratoire en fonction de paramè-
tres tels que:
> les dimensions effectives du vitrage/châssis
> les conditions de pose
> l’étanchéité à l’air entre le châssis et le vitrage et entre les 

parties fixes et mobiles de la menuiserie
> l’environnement acoustique propre à l’application (type de 

source sonore, localisation par rapport à ces sources,...)
> la qualité acoustique des autres éléments de la construc-

tion.

afin d’évaluer les performances in situ, il y a lieu de tenir 
compte de ces différents paramètres dans le choix du vitrage. 
vu la complexité de l’évaluation de ces différents paramètres, 
le support d’un acousticien/bureau d’étude spécialisé ou d’un 
test en vraie grandeur peut se révéler utile.

agc communique les performances Rw de vitrages mesurés en 
laboratoire; les performances de châssis vitrés ou des perfor-
mances in situ (caractérisées par les indices R’w , D’n …) ne sont 
jamais mentionnées.
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4.6.4 les exigences de la nbn s 01-400-1

▼  grandeurs

Symbole Signification(1)
Autre 

représentation(2)

bruits exterieurs

LAref et LA [dB] Laref est déterminé à partir de mesures du niveau 
de pression acoustique effectuées à l’extérieur 
en un point de référence situé à 2 m de hauteur 
au-dessus du niveau du sol et à 2 m de distance 
perpendiculairement au milieu de la façade la 
plus exposée au bruit du bâtiment dans lequel se 
trouve le local à protéger.  
La est la grandeur pondérée a calculée à partir 
de la grandeur Laref suivant la méthode décrite 
dans l’annexe normative B de la NBN S 01-400-1 
pour chaque pan de façade du local à protéger. 
Les exigences pour l’isolation d’un pan de façade 
sont déduites de cette grandeur.

pan de façade

DAtr [dB] L’isolation acoustique d’un pan de façade déter-
miné d’un espace à protéger in situ. elle est me-
surée à l’aide d’une source de bruit suivant une 
méthode de mesure normalisée. Les exigences 
d’isolation de façade dans la norme belge sont 
exprimées sur la base de cette grandeur. 

D2m,nT,w (c;ctr) 
avec  
Datr= 
D2m,nT,w+ ctr

eléments de construction

RAtr [dB] grandeur mesurée en laboratoire qui exprime 
l’affaiblissement acoustique au bruit de trafic 
par un élément de construction normal (verre, 
fenêtres, parois, …). elle n’est pas d’application 
pour les grilles de ventilation.

Rw(c;ctr) avec 
Ratr=Rw+ctr

Dn,e,Atr [dB] Pour des raisons de mesures, cette grandeur 
spéciale, mesurée en laboratoire, est utilisée pour 
exprimer l’affaiblissement acoustique au bruit de 
trafic de la grille de ventilation.

Dn,e,w(c;ctr)  
avec  
Dn,e,atr= 
Dn,e,w+ctr

(1)  Explication simplifiée. Pour des informations scientifiques plus précises, voir la  NBN 
S01-400-1:2007

(2)  Les fiche techniques des produits donnent pour la plupart cette représentation des 
paramètres. Pour plus d’infos : voir NBN EN ISO 717-1:1997 

Remarque:
>  L’isolation acoustique aux bruits aériens d’un élément s’ex-

prime au moyen d’un indicateur à valeur unique dont le 
calcul a été uniformisé par la norme NBN eN ISO 717-1.

  L’isolation acoustique aux bruits aériens d’un élément s’exprime 
au moyen d’un spectre d’isolation ou par un indicateur à valeur 
unique suivi de deux termes:

Xw (c; ctr) et Xatr = Xw + ctr

 ·  Xw : représente l’indicateur à valeur unique (les valeurs pondé-
rées) de l’unité X (dB)

 Par exemple:

 -   Xw= Rw = l’indice d’affaiblissement acoustique mesuré pour 
des éléments de construction normaux

 -   Xw= Dne,w l’isolement acoustique des grilles de ventilation, 
etc.

 ·  c est le facteur d’adaptation pour le bruit rose (spectre 1)

 ·  ctr est le facteur d’adaptation pour le bruit de trafic (spectre 2).

  Les deux termes d’adaptation ont été définis de manière à tenir 
compte du type de bruit dont il faut s’isoler: le spectre 2 menant 
au calcul du facteur d’adaptation ctr donne une indication de 
l’isolation du bruit de basse fréquence. La norme belge ne se 
base que sur les valeurs uniques auxquelles on a ajouté le terme 
d’adaptation ctr correspondant à un trafic urbain type. 

>  Les performances d’un élément de construction sont exprimées 
avec une grandeur (en relation avec le rapport entre l’énergie 
acoustique transmise et celle incidente) qui n’est  pas du tout 
égale aux prestations in situ d’un pan de façade (en relation 
avec la différence entre les niveaux de pression de bruit), même 
lorsque ce pan de façade est entièrement constitué par le même 
élément.

▼  performances acoustiques pour les bâtiments  
d’habitation 

>  Exigences générales pour un pan de façade d’un local 
à protéger

  Les exigences pour la protection d’un local contre le bruit envi-
ronnant sont satisfaites si les valeurs de Datr pour chaque pan 
de façade du local à protéger sont conformes aux valeurs du 
tableau suivant.
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Exigences en ce qui concerne l’isolation de façade

Confort acoustique normal Confort acoustique supérieur

Living, salle à manger, 
cuisine,bureau et 
chambre à coucher

Datr ≥ La - 34 + m dB (1)  
et Datr ≥ 26 dB

Datr ≥ La - 30 + m dB (1)  
et Datr ≥ 30 dB

chambre à coucher Datr ≥ 34 + m dB (1)(2)

Particularités:

(1)  La valeur m est égale à 3 dB si l’espace à protéger pos-
sède encore un autre pan de façade, si les valeurs La pour 
les deux pans de façades sont supérieures ou égales à  
60 dB et si les deux pans de façades contiennent au moins 
un élément de façade avec un indice d’affaiblissement 
acoustique pondéré Ratr < 48 dB. Dans tous les autres cas:  
m = 0 dB.

(2)  L’exigence (2) n’est d’application qu’en cas de bruit noc-
turne important dû au trafic régulier aérien ou ferroviaire 
provoquant, entre 22h du soir et 06h du matin en un point 
de mesure à 2m à l’extérieur devant le pan de façade d’une 
chambre à coucher, un Laeq,1s,max,T ≥ 70 dB et dont on peut 
raisonnablement supposer que ce dépassement peut sur-
venir au moins trois fois par nuit durant au moins une nuit 
par semaine.

Note: en cas de bruits importants dus au trafic régulier aérien 
ou ferroviaire, les exigences demandées ne mèneront pas for-
cément au confort acoustique normal (70% de satisfaits) et 
au confort acoustique supérieur (90% de satisfaits) selon les 
termes de la norme. La norme se limite nécessairement à ces 
exigences minimales. Si un confort adapté aux circonstances 
est souhaité, une étude spécifique et des dispositions adé-
quates seront nécessaires.

>  Exigences de la NBN S01-400-1 pour les éléments 
de façade

 Un pan de façade est composé de plusieurs éléments de 
façade qui peuvent être réalisés par différents entrepreneurs. 
cette rubrique donne les exigences relatives aux éléments de 

façade réalisés par ces différents intervenants. ce n’est qu’avec 
une exécution précise, des détails de finition corrects et une 
performance acoustique suffisante de chaque élément de 
façade qu’on peut satisfaire aux exigences générales données 
ci-dessus.

La détermination de ces exigences peut se faire selon la NBN 
eN 12354-3:2000.

en l’absence d’exigence pour chaque élément de façade dans 
le dossier de construction, les exigences suivantes sont d’ap-
plication:

Exigences par rapport aux responsabilités sur les différentes parties; exigences 
pour les éléments de façade

Performances acoustiques exigées pour les éléments de façade (y compris leurs 
détails deconnexion avec l’élément voisin) qui font partie d’un pan de façade 

d’un living, d’une salle à manger, cuisine, bureau ou chambre à coucher

Tous les éléments de façade, excepté  
les grilles de ventilation

Ratr ≥ Datr +3+10lg[3(Snetto+5n)/v]      [dB]

Les grilles de ventilation (si présentes) Dneatr ≥ Ratr+3       [dB]

avec:

·   n [/] = Le nombre de grilles de ventilation ayant des perfor-
mances acoustiques identiques Dneatr ≥ Ratr+3 dB. Lorsqu’il 
n’y a pas de grille de ventilation, n = 0

·   Datr [dB] = La valeur d’isolation nécessaire pour le pan de 
façade suivant les exigences générales voir § 4.5.4

·   v [m³] = Le volume du local à protéger

·   Snetto [m²] = La surface totale des éléments composant le pan 
de façade qui possèdent un Ratr < 48 dB

Particularités : si l’isolement acoustique standardisé Datr mesuré 
satisfait aux exigences générales les exigences en rapport aux 
performances acoustiques des éléments de façade ne sont pas 
d’application. Dans le cas contraire il faut vérifier pour ces élé-
ments de façade les responsabilités des différentes parties en 
rapport à ces exigences.
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>  Exigences en ce qui concerne le dossier relatif à la 
construction

 Les exigences précédemment citées pour l’isolation de pans 
de façade sont dépendantes des valeurs de La pour le pan de 
façade et ne peuvent donc pas être directement tirées de la 
norme.

Pour pouvoir déduire ces exigences, le dossier de construction 
doit au moins contenir les valeurs de La pour chaque pan de 
façade. Lorsqu’il y a présence de balcons et/ou de terrasses, 
la valeur La doit également être stipulée dans le dossier de 
construction pour les pans de façade qui sont en contact direct 
avec ces balcons et/ou terrasses. De plus, les pans de façade 
des chambres qui sont exposés à des charges de bruits impor-
tantes tels que ceux de trafic régulier aérien ou ferroviaire, doi-
vent être identifiés.

La valeur de La doit être dérivée de Laref  via les dispositions de 
l’annexe normative B de la norme NBN S01-400-1. Laref  doit 
donc aussi être déterminé durant la phase d’ébauche du projet, 
par exemple via la méthode de travail présenté dans l’annexe 
informative a de la NBN S01-400-1. Dans le cas où l’on peut 
prévoir une évolution possible du niveau sonore pour laquelle 
on peut raisonnablement obtenir des renseignements jusqu’au 
moment de la demande du permis de bâtir, ces valeurs devront 
être adaptées.

>  Exigences en ce qui concerne le contrôle de 
l’isolation de façade

La norme NBN S01-400-1 comprend également une annexe 
qui décrit de manière approfondie et impose la procédure de 
contrôle complète. 

4.7.1 protection contre  
les blessures et les chutes 

▼  classification du verre
La classification se fait selon la norme NBN eN 12600.

▼  choix du produit verrier
Le cahier spécial des charges du prescripteur mentionne les 
dispositions à prendre concernant: 
> le façonnage des bords des produits verriers
> le type de casse (fragmentation) des produits.

La NBN S 23-002 définit de plus une série de cas dans lesquels 
l’utilisation de verre feuilleté ou trempé est obligatoire.

▼  exigences de la nbn s 23-0002
> Sécurité des personnes 
cette notion doit être appréciée en fonction d’un usage 
«normal» ou normalement prévisible des ouvrages. ceci exclut 
une prise de risque consciente et délibérée de la part des usa-
gers. cet usage suppose un comportement raisonnable et res-
ponsable des utilisateurs ou, lorsqu’il s’agit d’enfants, de ceux 
responsables de leur surveillance. Toutes actions et utilisations 
non conventionnelles doivent faire l’objet de spécifications 
complémentaires adaptées au risque que l’on veut couvrir.

Les paragraphes qui suivent définissent les situations dans 
lesquelles un verre de sécurité doit être utilisé pour éviter les 
blessures par contact ou par défenestration des personnes. 
De manière simplifiée, on peut dire qu’un verre trempé ou un 
verre feuilleté doit être utilisé là où seul le risque de blessure 
par morceaux de verres libérés doit être évité; si en outre, un 
risque de chute existe (défenestration), seul le verre feuilleté 
convient.

Sont considérées comme zone d’activité humaine: 

·  les catégories a à e suivant NBN eN 1991-1-1 (voir définitions 
ci-après)

·   les zones accessibles au public, c’est-à-dire destinées à rece-
voir un public nombreux et indéfini à savoir:

4.7 séCurité
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   –  trottoirs, chemins aménagés, cours d’école, accès de bâti-
ment à partir de la voie publique

   –  terrasses, espaces horeca, espaces exploités à des fins com-
merciales, jardins et parcs accessibles au public

Note: ne sont pas considérées comme zones d’activités 
humaines, les zones non directement accessibles, c.à.d. ne 
permettant de recevoir qu’un public limité, telles que terrasses 
privées, espaces non exploités à des fins commerciales, jardins 
et parcs non accessibles au public, accès internes entre bâti-
ments d’une même propriété, etc. Dans ces cas, les exigences 
de sécurité ne sont pas d’application.

> Verres de sécurité
Les spécifications de classe données aux paragraphes suivants 
sont basées sur la norme NBN eN 12600 et comportent 2 exi-
gences:

·  l’une relative à l’énergie de choc (hauteur de chute) 

·  l’autre relative au type de fragmentation du verre.

Un verre trempé (type de casse c) peut toujours être remplacé 
par un verre feuilleté (type de casse B) satisfaisant à la même 
énergie d’impact.

Lorsqu’un verre de classe B est prescrit pour la défenestration, 
il peut être remplacé par un verre de classe c pour autant 
qu’une protection complémentaire permanente (conforme à la 
NBN B 02-004 garde-corps en préparation) soit installée (voir 
prescriptions particulières pour le cas 2).

Les verres float recuits (verre de type a suivant NBN eN 12600), 
même résistant aux sollicitations de choc de l’essai sans rup-
ture, ne sont jamais considérés comme des verres de sécurité.

en cas d’utilisation de verre de type a avec film de sécurité 
apposé sur le verre, le film doit être apposé sur l’entièreté de 
la surface du verre et être repris en feuillure, le verre avec film 
peut alors être considéré comme un verre de type de casse B 
après essais suivant la NBN eN12600. La durabilité de la per-
formance doit être établie (résistance aux Uv, influence de l’hu-
midité etc.  …).

> Ouvrages vitrés (fenêtres, portes, …)
Dans le cas d’ouvrages vitrés, les spécifications (par exemple 
STS 52.0 pour les menuiseries extérieures, NBN B 02-004 pour 
les garde-corps, STS 53 pour les portes, …) mentionnent des 
exigences concernant la construction dans laquelle le verre est 
mis en œuvre (p.e fenêtre, façade-rideau, garde-corps,…):

·  en ce qui concerne les hauteurs de chute, ces spéci fica tions 
mentionnent des valeurs applicables à l’ou vra ge vitré; néan-
moins, les classes de vitrages des tableaux ci-après constituent 
un minimum à respecter. Les hauteurs de chute de la NBN 
eN 12600 permettent de classer les verres simples (trempés, 
feuilletés,..) dans des conditions d’essais de référence. La 
NBN eN 12600 n’est pas applicable aux ouvrages vitrés

·  en ce qui concerne le type de fragmentation, les spécifica-
tions des paragraphes suivants sont à respecter quels que 
soient les ouvrages vitrés.

Les ouvrages inclinés entre -15° et 15° par rapport à la verticale 
sont assimilables à des ouvrages verticaux. La projection hori-
zontale du surplomb ne peut cependant dépasser 50 cm. Si tel 
est le cas, l’ouvrage est à considérer comme incliné. 

Il n’est tenu compte des hauteurs d’allège que dans la mesure 
ou les allèges sont constituées d’éléments résistants solide-
ment fixés à des éléments structuraux.

> Utilisation de vitrages isolants
en cas de vitrages isolants, 

·  un verre de sécurité doit être utilisé du (ou des) côté(s) où le 
choc risque de se produire et de présenter un danger 

·  dans le cas ou un verre d’un vitrage isolant doit être trempé, 
l’autre verre doit aussi être un verre de sécurité.

> Épaisseurs de verres à utiliser en pratique
Les épaisseurs effectives de verre à utiliser doivent être déter-
minées au cas par cas en fonction des sollicitations, des dimen-
sions du verre et de son mode de fixation. Les épaisseurs 
correspondant aux classes de la norme NBN eN 12600 ne sont 
qu’un minimum.
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exemple: Si l’on considère une fenêtre placée dans le cas 2, un 
verre 1B1 est spécifié ce qui veut dire:

·  que le verre doit être feuilleté (B)

·  que dans le cas d’un feuilleté PvB testé suivant la NBN eN 
12600, un verre 33.2 (soit 2 épaisseurs de 3 mm de verre 
séparées par 2 intercalaires 0,38 mm en PvB) correspond à 
l’exigence 1B1

·  que ce verre 33.2 est un minimum

·  que l’épaisseur effective du verre ou des verres du vitrage 
isolant à utiliser doit être déterminée au cas par cas en fonc-
tion des sollicitations rencontrées dans la situation de projet 
(conception de la menuiserie, des dimensions des verres) et 
des spécifications relatives à l’ouvrage vitré.

> Légende des figures
Dans les figures qui suivent:

·  h est la hauteur d’allège comprise entre le niveau du sol  fini le 
plus élevé du local et le niveau le plus bas de la menuiserie,

·  hc est la hauteur de chute càd la hauteur comprise entre le 
niveau du sol en contrebas et le niveau haut de la feuillure 
en cas d’éléments fixes ou du dormant en cas d’éléments 
ouvrants.

> Cas envisagés dans le NBN S23-0002
Neufs types d’applications sont envisagés ci-dessous:

·  cas 1: parois (cloisons, façades ou allèges etc.  …) verticales 
(-15° ≤ α ≤ 15°) avec hauteur de chute ≤ 0,50 m et allège 
inférieure à 0,9 m

·  cas 2: parois (cloisons, façades ou allèges) verticales  
(-15° ≤ α ≤ 15°) avec hauteur de chute > 0,50 m et allège 
inférieure à 0,9 m

·  cas 3: parois (cloisons, façades ou allèges) verticales  
(-15° ≤ α ≤ 15°) avec allège > 0,9 m

·  cas 4: parois côtoyant et ou surplombant une zone d’activité 
humaine

·  cas 5: portes
·  cas 6: toitures

·  cas 7: plafonds
·  cas 8: cas des produits verriers posés en bardage et en applique
·  cas 9: autres applications.

Les exigences pour chacun de ces neufs cas différent en fonc-
tion du type de bâtiment (privé, public, commercial,…). La clas-
sification des types de bâtiment a été reprise conformément à 
l’eurocode NBN eN 1991-1-1.
Catégories de bâtiments selon l’Eurocode nbn En 1991-1-1

Usage et exemples

A
habitation, résidentiel
Pièces des bâtiments et maisons d’habitation; chambres et salles des hôpitaux; 
chambres d’hôtels et de foyers; cuisines et sanitaires.

B bureaux

C

lieux de 
rassemblement 
de personnes 
(à l’exception 
des surfaces des 
catégories a, b, 
d et e)

c1: Lieux avec tables, etc.  
Par exemple: écoles, cafés, restaurants, salles de banquet, salles 
de lecture, salles de réception, etc. 

c2: Lieux avec sièges fixés.  
Par exemple: églises, théâtres ou cinémas, salles de conférence, 
amphithéâtres, salles de réunion, salles d’attente.

c3: Lieux sans obstacles à la circulation des personnes.  
Par exemple: salles de musée, salles d’exposition, etc. et accès 
des bâtiments publics et administratifs, des hôtels, hôpitaux, 
gares.

c4: Lieux permettant des activités physiques.  
Par exemple les dancings, les salles de gymnastique, les scènes.

c5: Lieux susceptibles d’accueillir des foules importantes.  
Par exemple: 
-  dans les bâtiments destinés aux évènements publics
-  les salles de sport  y compris les tribunes, terrasses et aires 

d’accès, zones accessibles au public, etc.

D
surfaces commerciales
D1: Surfaces de vente au détail, par exemple: dans les entrepôts, papeteries et 
magasins..

E
surfaces susceptibles de recevoir une accumulation de marchandises, y compris 
les aires d’accès
aires de stockage de livres et autres documents.

> Exigences dans les différents cas
Le tableau ci-après résume les exigences dans les différents 
types d’application du verre et pour chaque type de bâtiment. 
ces cas sont détaillés ci-dessous.
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Résumé des exigences concernant la protection contre les chutes et les 
blessures

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 6 Cas 7 Cas 8

Parois verticales (cloisons, façades, allèges, garde-corps,…)  
Parois verticales (-15° ≤ α ≤ 15°) 

Parois verticales 
et/ou inclinées 
– Risques pour 

les personnes se 
trouvant au pied 

de la façade

Portes Toitures Plafonds Applique &  
bardage  
(> 1 m²)

Zone de chocavec hauteur de  
chute ≤ 1,50 m et  

allège < 0,9 m

avec hauteur de  
chute > 1,50 m et  

allège < 0,9 m

avec allège ≥ 0,9 m Palières 
avec  

hb < 1,40 m

autres

Type  
de bâtiment

hc ≤ 1,5m - h<0,9m

<0,9m
≤1,5m

≤1,5m

hc >1,5m - h<0,9m

<0,9m
>1,5m

>1,5m

h ≥ 0,9m

≥ 0,9m

A  –   Habitations, résidentiel 1c-
1B1

(1) 1B1 - a, B, c 1B1 1c- 
2B2 1B1 2B2

1c-
2B2
1c-

B  –   Bureaux 1c-
1B1 1B1 - a, B, c 1B1 1c- 

2B2 1B1 2B2
1c-

2B2
1c-

C  –   Locaux de rassemble-
ment de personnes  
(à l’exception des 
surfaces des cat. A, 
B, D, E)

1c-
1B1 1B1 1c-

1B1
(2) a, B, c 1B1 1c- 

2B2 1B1 2B2
1c-

2B2
1c-

D  –   Surfaces commerciales 1c-
1B1

1B1 - a, B, c 1B1 1c- 
2B2 1B1 2B2

1c-
2B2
1c-

E  –   Surfaces susceptibles 
de recevoir une 
accumulation de mar-
chandises, y compris  
les aires d’accès

1c-
1B1 1B1 - a, B, c 1B1 1c- 

2B2 1B1 2B2
1c-

2B2
1c-

Remarques:
(1):  Pour les maisons unifamiliales et les appartements, un verre de type de casse A est permis 

pour autant que le cahier des charges le prescrive et que les essais de choc à la hauteur 
de chute de 450 mm sur ouvrage vitré (fenêtres, façade rideau,…) montrent que le verre 
ne casse pas.

(2):  Recommandation uniquement lorsque dans la situation de projet, des chocs tels que 
chocs de ballon dans une salle de sport, cour de récréation sont prévisibles.

1C-:  laisse la liberté entre 0, 1, 2 ou 3 comme deuxième chiffre.
Les cas 1 à 3 concernent le risque de blessure ou de chute en cas de choc contre une paroi 
vitrée.

Cas 4: concerne le risque de blessure pour les personnes se trouvant au pied d’une façade en 
cas de bris du composant extérieur d’un vitrage isolant. Ce composant doit soit être feuilleté 
ou trempé, soit un test doit montrer qu’il ne casse pas en cas de choc venant de l’intérieur.  
En paroi inclinée, le type de casse A n’est pas autorisé.
Cas 7: Des dispositifs de retenue mécanique doivent empêcher la chute du verre en cas de 
bris.
Cas 8: Lorsque le verre est collé en bardage, il doit être en verre de sécurité si la surface de 
l’élément est supérieure à 1 m², et si son bord inférieur est à moins de 1,5 m du niveau du sol, 
sauf  si un collage sécurisé sur la paroi est réalisé (càd un collage sur toute la surface ou un 
collage partiel avec des cordons de 10 mm de colle minimum et max 15 cm entre cordons).
Un type de casse C peut toujours être remplacé par un type de casse B.
Dans tous les cas, les épaisseurs correspondant à une classe ne constituent qu’un minimum 
vis à vis de l’essai; les épaisseurs réelles à utiliser doivent être adaptées au cas par cas aux 
dimensions et aux sollicitations du vitrage ainsi qu’à son mode de mise en œuvre.
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▼  détails des différents cas
> Cas 1: Parois (cloisons, façades ou allèges etc.  …) 
verticales (-15°≤ α ≤15°) avec hauteur de chute ≤ 1,50 m 
et une hauteur d’allège h inférieure à 0,90 m.

hc ≤ 1,5 m  -  h < 0,9 m

≤ 1,5 m
≤ 1,5 m

< 0,9 m

Exigences pour les façades si hc ≤ 1,5 m  & h < 0,9 m

A – Habitations, résidentiels * 1c-
1B1

B – Bureaux 1c-
1B1

C – Locaux de rassemblement des personnes 1c-
1B1

D – Surfaces commerciales 1c-
1B1

E – Surfaces de stockage 1c-
1B1

*  Pour les maisons unifamiliales et les appartements, un verre de type de casse A est permis 
pour autant que le cahier des charges le prescrive et que les essais de choc à la hauteur de 
chute de 450 mm sur ouvrage vitré (fenêtres, façade rideau,…) montrent que le verre ne 
casse pas.

> Cas 2: Parois (cloisons, façades ou allèges) verticales 
(-15°≤α≤15°) avec hauteur de chute > 1,50 m et 
hauteur d’allège h inférieure à 0,90 m.

hc > 1,5 m  -  h < 0,9 m

> 1,5 m
> 1,5 m

< 0,9 m

Exigences pour les façades si hc > 1,5 m & h < 0,9m

A – Habitations, résidentiels 1B1

B – Bureaux 1B1

C – Locaux de rassemblement des personnes 1B1

D – Surfaces commerciales 1B1

E – Surfaces de stockage 1B1

Dans ce cas 2, un verre de classe B est prescrit pour prévenir 
le risque de chute, il peut être remplacé par une protection 
complémentaire permanente (garde-corps conforme à la NBN 
B 02-004 en préparation). Dans ce cas il y a lieu de distinguer 
les 2 situations suivantes:

·  soit la protection permanente est placée du côté du choc: 
dans ce cas, un verre de type de casse a est acceptable du 
côté du choc

·  soit la protection permanente est placée du côté opposé au 
choc: dans ce cas, un verre de type de casse c peut être ins-
tallé du côté du choc.
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> Cas 3: Parois (cloisons, façades ou allèges) verticales 
(-15° ≤ α ≤ 15°) avec allège ≥ 0,90 m

h ≥ 0,9 m

≥ 0,9 m

Exigences pour les façades si h ≥ 0,9m

A – Habitations, résidentiels –

B – Bureaux –

C – Locaux de rassemblement des personnes 1c-
1B1

D – Surfaces commerciales –

E – Surfaces de stockage –

*  Recommandation uniquement lorsque dans la situation de projet, des chocs tels que chocs 
de ballon dans une salle de sport, cour de récréation sont prévisibles.

> Cas 4: Parois (verticales et inclinées) côtoyant et ou 
surplombant  une zone d’activité humaine 
Les cas 1 à 3 sont relatifs à la sécurité des personnes se trou-
vant du côté où le choc se produit. cependant, en cas d’utilisa-
tion d’un vitrage isolant ou d’un châssis multiple, il faut assurer 
la sécurité des personnes présentes dans la zone d’activité 
humaine située du côté opposé au choc vis-à-vis de la rupture 
du verre.

Les prescriptions du tableau récapitulatif «cas 4» ci-après sont 
donc applicables au verre extrême du côté opposé au choc, 
considérant qu’aucun choc ne peut venir de la zone d’activité 
humaine cotoyée ou surplombée. Dans le cas contraire, les spé-
cifications concernant les cas de 1 à 3 sont d’application en fonc-
tion de la situation pour les chocs venant de la zone d’activité.

Exigences pour les façades verticales et/ou inclinées

A – Habitations, résidentiels a, B, c

B – Bureaux a, B, c

C – Locaux de rassemblement des personnes a, B, c

D – Surfaces commerciales a, B, c

E – Surfaces de stockage a, B, c

Les prescriptions relatives au cas 4 peuvent être négligées si:

·  un essai de choc, dans les conditions relatives au projet (produit 
et situation du produit), démontre que le vitrage extrême du 
côté opposé au choc ne casse pas. Dans cette situation, les 
verres recuit type a suivant NBN eN 12600 sont acceptables.

·  aucun verre de sécurité n’est exigé du côté du choc (cas 1 à 3).

Bris du vitrage  
= danger

Prescriptions spécifiques complémentaires pour les parois 
inclinées: les parois vitrées surplombant des zones d’acti-
vité humaine (voir définition ci-dessus) considérées dans 
les présentes spécifications ont une inclinaison α variant de  
15° < α ≤ 45° -15° < α ≤ -45° par rapport à la verticale ou dont 
la projection horizontale du surplomb est ≥ 0,50 m. au-delà de 
45°, une étude spéciale doit être réalisée.

·  Les feuillures des parois vitrées inclinées doivent avoir une 
profondeur de 25 mm

·  Lorsque les parcloses font office de dispositif de reprise du 
poids propre du vitrage en tout ou en partie (les parcloses 
sont situées du côté surplombant la zone d’activités) celles-ci 
seront vissées. Le clipsage seul n’est pas admis
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·  Les verres feuilletés dont toutes les feuilles sont trempées 
sont à proscrire.

·  Le type de casse a n’est pas acceptable en paroi inclinée sur-
plombant une zone d’activité humaine.

·  au-delà de 45° de pente, une étude spécifique doit être réa-
lisée.

> Cas 5: Portes
Le cas des portes doit être traité de manière spécifique pour 
tenir compte des risques accrus de heurts.

Les oculus, les hublots, ou surfaces vitrées de surface «S» de 
plus de 0,5 m² doivent être traités comme suit si le bord infé-
rieur du vitrage est à une hauteur hb < 1,40m.

·  cas des portes palières : Lorsqu’une porte palière est placée 
en haut d’un escalier présentant une dénivellation «Δ» de plus 
d’un mètre située à moins d’un mètre de la porte (voir figure 
ci-après), le verre utilisé est alors un verre feuilleté

·  cas des autres portes : le verre utilisé est un verre trempé ou 
feuilleté.

 

hb < 1,40 m

P = 1 m

hc

Situation porte ouverte

Les parties vitrées attenantes aux portes doivent être réalisées 
conformément aux exigences des cas 1, 2 et 3.

Notes :

·  Lorsque des petits bois sont collés sur une même vitre ou un 
même vitrage isolant, S est égal à la surface de la vitre ou du 
vitrage

·  La rigidité minimum eI des profilés d’une porte vitrée est de 
7.109 N.mm²

·  Lorsque «S» ≤ 0,5 m², dans le cas ou l’on accepte la manœuvre 
de la porte au pied, il est conseillé de mettre en œuvre un 
verre trempé ou feuilleté lorsque hb < 1,40m

·  Il est conseillé de ne pas descendre en-dessous d’une épais-
seur de 4 mm pour tout verre mis en œuvre dans une porte

·  Les vitrages doivent être collés à l’aide d’un mastic-colle sur 
cadre de porte lorsqu’il y en a un.

Exigences pour les portes

Palière
hb < 1,40 m Autres

A – Habitations, résidentiels 1B1 1c- , 2B2

B – Bureaux 1B1 1c- , 2B2

C – Locaux de rassemblement des personnes 1B1 1c- , 2B2

D – Surfaces commerciales 1B1 1c- , 2B2

E – Surfaces de stockage 1B1 1c- , 2B2

> Cas 6: Toitures
Seules sont considérées les toitures de catégories (H) suivant la 
NBN eN 1991-1-1, c’est-à-dire les toitures non accessibles du 
côté extérieur excepté pour entretien et réparations mineures.

en cas de vitrage isolant, la feuille de verre intérieure est le 
verre de sécurité. 

ces exigences ne sont pas valables pour les serres de culture 
non accessibles au public. 

Lorsqu’il est prévu de circuler sur le verre pour les opérations 
d’entretien, il est nécessaire de calculer le verre avec une 
charge ponctuelle de 1000 N appliqué sur une surface de 
150 mm x 100 mm.

Les spécifications reprises au cas 6 (type de casse et action) 
s’appliquent non seulement aux toitures mais chaque fois que 
l’ouvrage vitré est accessible pour l’entretien. 



www.yourglass.be
472

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

473

A
n

n
EX

Es
 –

 R
éG

lE
M

En
tA

ti
o

n
s 

Ré
G

lE
M

En
tA

ti
o

n
 E

n
 b

El
G

iQ
U

E

Exigences pour les toitures

A – Habitations, résidentiels 1B1

B – Bureaux 1B1

C – Locaux de rassemblement des personnes 1B1

D – Surfaces commerciales 1B1

E – Surfaces de stockage 1B1

> Cas 7: Plafonds
Il est impératif que des dispositifs mécaniques empêchent 
la chute d’éléments entiers, et qu’ils soient dimensionnés en 
conséquence.  

Dans le cas d’éléments simplement posés sur une structure 
de plafond suspendu, il est conseillé de prévoir des disposi-
tifs empêchant le soulèvement fortuit des panneaux verriers de 
plafond.

Exigences pour les plafonds

A – Habitations, résidentiels 2B2 , 1c-

B – Bureaux 2B2 , 1c-

C – Locaux de rassemblement des personnes 2B2 , 1c-

D – Surfaces commerciales 2B2 , 1c-

E – Surfaces de stockage 2B2 , 1c-

> Cas 8: Cas des produits verriers posés en bardage et 
en applique
La pose en bardage ou en applique considérée dans les pré-
sentes spécifications est effectuée sur un support mécanique-
ment stable résistant. Les présentes dispositions assurent donc 

uniquement une prévention des blessures par éclats de verre 
tranchants lors de chocs.

Les présentes spécifications sont d’application lorsque la sur-
face totale d’un élément verrier en applique est supérieure à 
1,0 m².

certaines zones du bardage sont susceptibles de recevoir des 
chocs et sont définies par les éléments verriers dont le bord 
inférieur se situe à moins de 1,5 m du niveau du sol fini.

Des vitrages de bardage fixés par collage sur la paroi porteuse 
sont considérés comme collage sécurisé pour autant que:

·  ils soient réalisés selon une méthode dont l’aptitude à l’em-
ploi et la durabilité ont fait l’objet d’une évaluation représen-
tative des conditions réelles d’utilisation

·  la surface de collage au support est caractérisée par

   – un collage sur toute la surface du vitrage

   –  un collage partiel réalisé par des rubans préformés ou des 
cordons de colle de 10 mm de largeur minimum réalisé sur 
toute la hauteur de l’élément verrier. La distance entre les 
cordons de colle ou des rubans est au maximum de 15 cm.

Une situation de sécurité doit être réalisée dans ces zones de 
choc. elle consiste en:

·  l’utilisation d’un verre de sécurité (type de fragmentation B 
ou c suivant NBN eN 12600) associée à des fixations méca-
niques ou un collage ponctuel destiné à maintenir l’élément 
verrier sur le support

·  l’utilisation d’un verre recuit (type de fragmentation a suivant 
NBN eN 12600) associée à un collage sécurisé ou un film de 
sécurité répondant à la NBN eN 12600 et dont la durabilité a 
été démontrée

·  l’utilisation d’un verre recuit (type de fragmentation a suivant 
NBN eN 12600) associée à un garde-corps (NBN B02-004  
«garde-corps» en préparation) et des fixations ponctuelles 
(mécanique ou collage).
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Exigences pour les bardages si aucun collage sécurisé n’est réalisé

a – Habitations, résidentiels 2B2 , 1c-

B – Bureaux 2B2 , 1c-

c – Locaux de rassemblement des personnes 2B2 , 1c-

D – Surfaces commerciales 2B2 , 1c-

e – Surfaces de stockage 2B2 , 1c-

> Cas 9: Autres applications
Les prescriptions de ce paragraphe sont d’application quels 
que soient la catégorie, l’usage spécifique ou le cas.
Autres applications

Conditions d’utilisation
Classe suivant NBN EN 12600

Base du vitrage à moins  
de 90 cm du niveau du sol

Base du vitrage à partir de 
90 cm du niveau du sol

Mobilier urbain (abribus, 
cabines téléphoniques, …) 1B1 , 1c1 2B2 , 1c2

Parois et portes de douche 1B1 , 1c- 1B1 , 1c-

Séparations de balcon 
(sans différence de niveau) 1c2 1c2

Renforts et raidisseurs de 
vitrine (1) 1B1 , 1c1 1B1 , 1c1

(1): Dans le cas des renforts de vitrines, de cloisons ou d’ensembles vitrés en général, un verre 
float (type de casse A suivant NBN EN 12600) peut être envisagé si la prévention des chocs 
sur les raidisseurs est assurée par des garde-corps ou autres dispositifs adéquats.

4.7.2 protection contre les collisions –  
Visibilité du produit Verrier
Dans les lieux accessibles au public, les spécifications données 
ci-dessous sont à respecter lorsque:
> les vitrages des portes et cloisons sont transparents entre 

0,60 m à 1,50 m de haut à partir du sol fini intérieur
> l’élément verrier à plus de plus de 0,55 m de large
> les 2 côtés de la paroi sont des zones de circulation.

La visibilité doit être réalisée pour les portes par les disposi-
tions suivantes, soit:
> a: soit par une poignée d’une surface au moins égale à  

400 cm² ou un dispositif de même valeur
> B: soit par un motif visible d’au moins 100 cm² situé à environ 

1,50 m du sol fini.

Pour les autres vitrages, la visualisation doit être constituée: 
> c: soit par un bandeau d’une surface au moins égale à  

400 cm² par mètre de dimension horizontale de vitrage et 
situé à environ 1 m du sol fini, ou par un autre dispositif de 
même valeur

> D: soit par un motif visible d’au moins 100 cm², par fraction 
de 1,50 m de dimension horizontale de vitrage et situé à 
environ 1,50 m du sol fini. 

visibilité

b

c
a

d

1,50 m
1 m

en cas d’exposition directe au soleil, si le vitrage n’est pas 
trempé, il y a risque de casse thermique dû à la présence des 
motifs, en particulier lorsque ceux-ci sont de teinte sombre. Une  
étude du risque de choc thermique peut s’avérer nécessaire.
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4.7.3 protection contre l’effraction

▼ classification 
La classification se fait selon la norme eN 356.

▼ exigences de la nbn s 23-002
La norme ne donne aucune obligation quant à l’usage des pro-
duits verriers résistant à l’effraction. 

Si une performance en matière de résistance à l’effraction 
est requise, le cahier spécial des charges mentionne la classe 
requise conformément à la norme eN (classes P1a à P5a et 
P6B à P8B).

L’évaluation des besoins en matière de protection contre 
l’effraction résulte d’une analyse tenant compte des facteurs 
objectifs ou subjectifs suivants:
> l’environnement criminogène de la construction
> son intégration urbaine
> son accessibilité aisée ou non
> la présence de système de protection complémentaires
> la valeur, la taille et le nombre de biens à protéger
> la fonction du bâtiment
> autres facteurs spécifiques, psychologiques et humains.

La norme eNv 1627 définit une méthode de classification de 
résistance à l’effraction des fenêtres, portes et fermetures. Six 
classes de résistance sont définies.

4.7.4 protection contre les armes à feu

▼ classification 
La classification se fait selon la norme eN 1063 (classes BR1 à 
BR7 et Sg1 à Sg2).

▼ exigences de la nbn s 23-002
La norme ne donne aucune obligation quant à l’usage des pro-
duits verriers résistant à l’effraction. 
Si une performance en matière de résistance à l’effraction 
est requise, le cahier spécial des charges mentionne la classe 
requise conformément à la norme eN 1063.
La même méthode d’essai et de classification s’applique aux 
portes et fenêtres (eN 1522 et eN 1523). La classification est alors 
notée FB1 à FB7 et FSg (pour la classe Sg2 de verre); il n’y a pas 
de correspondance pour la classe Sg1.

4.7.5 protection contre les explosions

▼ classification 
La classification se fait selon la norme eN 13541 (classes eR1 
à eR4).

▼ exigences de la nbn s 23-002
La norme ne donne aucune obligation quant à l’usage des pro-
duits verriers résistant à l’effraction. 

Si une performance en matière de résistance à l’effraction 
est requise, le cahier spécial des charges mentionne la classe 
requise conformément à la norme eN 13541.

Les normes pr eN 13123-1 & 2 et 13124-1 & 2 définissent des 
méthodes d’essais de résistance des châssis aux explosions. Les 
parties 1 sont basées sur un essai en tube; les classes sont alors 
notées ePR1 à ePR4. Les parties 2 sont basées sur un essai en 
plein air; les classes sont alors notées eXR1 à eXR5.
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4.8.1 réaction au feu
Les exigences concernant la réaction au feu sont reprises dans 
l’arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les «Normes de base en 
matière de prévention contre l’incendie et l’explosion» modifié 
par l’a.R. du 19.12.1997 et l’a.R. du 04.04.2003.

ces exigences:
> dépendent de l’utilisation dans le bâtiment des produits et 

matériaux de construction (en façades, en toitures, revête-
ment de paroi dans les chemins d’évacuation, etc.)

> sont valables pour tous les nouveaux bâtiments (sauf les mai-
sons unifamiliales, bâtiments bas de moins de 100 m² et de 
maximum 2 étages et les bâtiments industriels)

> doivent être considérées comme des exigences minimales.

D’autres réglementations spécifiques en fonction de la destina-
tion du bâtiment peuvent compléter cet arrêté Royal. 

Une nouvelle classification européenne de réaction au feu des 
produits de construction a été établie. Un groupe de travail 
étudie l’utilisation de cette classification pour la Belgique.

Selon la nouvelle classification européenne, excepté les verres 
contenant des matériaux organiques, les produits verriers float 
sont classés, sans essai, a1 «aucune contribution à l’incendie» 
(Décisions de la commission 96/603/ec et 2000/605/ec).

4.8.2 résistance au feu
Les exigences concernant la résistance au feu sont reprises 
dans l’arrêté Royal du 07.07.1994 fixant les «Normes de base 
en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion» 
modifié par l’a.R. 19.12.1997 et l’a.R 04.04.2003.

ces arrêtés sont actuellement en cours de révision afin d’inté-
grer la nouvelle classification européenne de résistance au feu 
selon la NBN eN 13501-2.

a l’heure actuelle, en ce qui concerne la résistance au feu, seuls 
les vitrages classés Rf sont considérés en Belgique. Toutefois, 
les vitrages stables au feu ou pare-flammes ne sont pas encore 
considérés comme c’est le cas en France par exemple.

Le responsable local des pompiers peut prendre la décision 
finale.

4.8.3. résistance au feu extérieur
actuellement, l’eN 1187 est d’application. 

Les exigences concernant le comportement au feu exté-
rieur sont repris dans l’arrêté Royal du 07.07.1997 fixant 
les «Normes de base en matière de prévention contre l’in-
cendie et l’explosion» modifié par l’a.R. 19.12.1997 et  
l’a.R du 04.04.2003. 

La norme NBN eN 13501-5 n’a actuellement pas le statut de 
norme belge. elle sera d’application dés que l’arrêté Royal du 
19.12.1997 sera modifié pour y faire référence.

4.8 proteCtion  
Contre l’inCendie
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Les producteurs doivent se conformer à la Directive du conseil 
76/769/eec et amendements concernant les émissions de pol-
luants et substances dangereuses.

Une liste régulièrement mise à jour se trouve sur le site de la 
communauté européenne à l’adresse suivante:   
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/
dangsub/dangmain.htm. 

La plupart de ces substances sont soit totalement proscrites 
(dans tous les etats-Membres), soit leur usage est partiellement 
restreint (dans certains etats-Membres).

ces limitations sont respectées en usine, lors de la production 
des produits verriers.

4.9 HYgiÈne, santé et  
environneMent

4.10 doCuMents de  
référenCe en Belgique

4.10.1 normes belges
> NBN S 23–002: 2007 – vitrerie
> NBN S 01–400: 1977 – critères de l’isolation acoustique (en 

cours de révision)
> NBN B 02–004 – garde–corps (en préparation)
> NBN B 62–002: 1987 – calcul des coefficients de transmis-

sion thermique des parois des bâtiments
> NBN B62–002/a1:2001 – calcul des coefficients de trans-

mission thermique des parois des bâtiments (+ erratum)
> NBN B62–002/a2:2005 – calcul des coefficients de trans-

mission thermique des parois des bâtiments

4.10.2 sts
> STS 38: 2007 – vitrerie
> STS 52: 2004 – Menuiseries extérieures
> STS 56.1: 1998 – Mastics d’étanchéité des façades 

4.10.3 documents du cstc

▼ nit et rapport
> NIT 176: Le vitrage en toiture; 06/1989
> NIT 214: Le verre et les produits verriers – Les fonctions des 

vitrages; 12/1999
> NIT 221: La pose des vitrages en feuillure; 09/2001
> Rapport 2: calcul de l’épaisseur des vitrages de façade. 

Résistance à l’action du vent; 1993

▼ les dossiers du cstc
> Menuiserie et vitrage: un couple modèle ? – D’Hanis c., Las-

soie L. – N°1.3 – 2006
> Les menuiseries extérieures et la sécurité des personnes vis-

à-vis des chocs – Dupont e. – N°2.4 – 2005
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> Menuiseries et vitrages: quelles améliorations? – Detrem-
merie v., Michaux B., Decaesstecker c. - N°1.1 – 2005

> Performances acoustiques des doubles façades ventilées 
(DFv). – Blasco M., crispin c., Ingelaere B. – N°/4.1 – 2004

> verre plat et sécurité – commentaire de la norme NBN eN 
12600 – Steenhoudt P., van Rompay W., Detremmerie v. –  
N° /4.5 – 2004

> cure de jouvence pour les STS 38 “vitrerie” et 52 “Menuise-
ries extérieures” – Dupont e. – N° 4.8 – 2004

> Les doubles façades ventilées. 1ère partie: illustration des 
concepts de façades. – Loncour X. – N°1.1 – 2004

▼ cstc-magazine
> Les façades actives – Loncour X. – 2003/02
> Isolation acoustique des fenêtres (2e partie) – Ingelaere B. 

– 1998/3
> Isolation acoustique des fenêtres. application de la norme 

eN ISO 717–1:1996 – 1ère partie: performances acoustiques 
du vitrage – Ingelaere B. –1998/1

> Les fenêtres sous l’angle de la physique du bâtiment (2): 
chaleur solaire et transmission lumineuse – Martin S.; van-
daele L.; Wouters P. –1997/1

> Résistance des mastics structurels aux Uv: Quelle procédure 
d’essai pour quel matériau? – Dupont e. – 1997/1

> Parois extérieures en blocs de verre – De Schrijver B; Lassoie 
L.; Martin S. – 1996/4

> Les fenêtres sous l’angle de la physique du bâtiment (1): 
évolution et tendances – Martin S.; vandaele L.; Wouters P. 
– 1995/4

> Le vitrage extérieur collé – Dupont e. – 1995/2
> coulures sur les vitrages en façade – Dugniolle e. – 1994/4
> Phénomènes optiques dans les doubles vitrages – van Den 

Bossche T. – 1994/3
> condensation sur les vitrages: pas seulement à l’intérieur 

des locaux – 1992/4

▼ cstc–digest
> vitrage HR: vitrage à haut rendement – Digest N° 8 – 1999
> Les vitrages feuilletés de sécurité – Digest N° 9 – 1999

4.10.4 fédération de l’industrie  
du Verre
> FIv01: evaluation des contraintes thermiques dans les 

vitrages – 1997
> FIv02: Propriétés du verre – Historique du verre – 1997
> FIv04: Méthodes et critères d’acceptabilité d’aspect des 

vitrages transparents – 2003
> FIv05: Instructions de pose – 1999
> FIv06: Les différents types de verre de sécurité et leurs appli-

cations dans le bâtiment – 2003
> FIv08: Isolation thermique renforcée: vitrages HR (à haut 

rendement), incitant fiscal et primes – 2004


